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Модификација једнослојних угљеничних нанотуба електромагнетним 
зрачењем из видљиве, инфрацрвене и микроталасне области 
Резиме: Утицај електромагнетног зрачења на једнослојне угљеничне нанотубе је 
предмет интензивног проучавања. У оквиру ове докторске дисертације испитано 
је дејство електромагнетног зрачења из видљиве, инфрацрвене и микроталасне 
области на танке слојеве једнослојних угљеничних нанотуба депонованих 
вакуумском филтрацијом. У оквиру дисертације су коришћене нанотубе два 
произвођача, које су добијене методом хемијске депозиције из парне фазе али уз 
употребу различитог катализатора. Танки слојеви угљеничних нанотуба 
депоновани методом вакуумске филтрације су испитани раманском 
спектроскопијом помоћу три ексцитациона ласера: 532, 633 и 780 nm и 
микроскопијом атомских сила. Установљено је да 532 nm ласер испитује стање на 
површини узорка, док са друге стране ласер на 780 nm испитује целу запремину 
узорка. Последице озрачивања ОПО ласером различитих таласних дужина из 
области видљивог зрачења су декомпозиција, фотооксидација и издвајање из 
снопова. Издвајање из снопова и уклањање угљеничних нечистоћа се јављају 
након динамичке оксидације. Осим тога, приликом динамичке оксидације може 
доћи до сагоревања нанотуба мањих пречника. Изотермална оксидација има 
различит утицај на нанотубе коришћене у склопу ове дисертације, што је 
последица различитих катализатора коришћених за време синтезе. Озрачивање 
микроталасима изазива повећање температуре узорка током озрачивања, али не 
доводи до селективне деструкције једног типа нанотуба. Дејство микроталаса на 
структуру угљеничних нанотуба се махом манифестује у издвајању појединих 
нанотуба из снопова.  
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Modification of single wall carbon nanotubes by electromagnetic radiation from 
the visible, infrared and microwave spectra 
Abstract: The influence of electromagnetic waves upon single wall carbon nanotube is 
the subject of great scientific interest. In this PhD thesis a detailed study of the influence 
of electromаgnetic radiation from visible, infrared and microwave regions upon thin 
films of single wall carbon nanotubes prepared by vacuum filtration is presented. In this 
PhD thesis carbon nanotubes from two different suppliers were used; both were 
synthesized by chemical vapor deposition method but with different catalyst. Thin films 
of carbon nanotubes deposited by vacuum filtration method are characterized by Raman 
spectroscopy using three excitation lines: 532, 633 and 780 nm and by atomic force 
microscopy. It was established that the 532 nm excitation line probes the surface of 
nanotube films, while the 780 nm excitation line probes the bulk of films. The effects of 
OPO laser with radiation of different wavelengths upon thin films of carbon nanotubes 
are decomposition, photooxidation and debundling. Debundling and deffective carbon 
removal is the major effect of dynamic oxidation. Also, dynamic oxidation can cause 
the removal of small diameter nanotubes. Isothermal oxidation causes different effects 
on carbon nanotubes from different suppliers, which is the consequence of the catalysts 
used during synthesis. Microwave irradiation upon carbon nanotubes results in 
temperature increase of the samples during irradiation, but selective destruction of one 
type of SWCNT was not observed. Major effect of microwave irradiation was 
debundling. 
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Угљеник се у природи јавља у неколико алотропских модификација. Поред 
графита и дијаманта, године 1985. су откривени лоптасти облици угљеника 
названи фулерени, а шест година касније и угљеничне нанотубе1,2. Угљеничне 
нанотубе спадају у групу угљеничних наноматеријала који имају велики однос 
дужине и пречника. Могу бити једнослојне, састављене од једног моноатомског 
графенског слоја, и вишеслојне, када се састоје од неколико таквих слојева. 
Поседују изванредне механичке, оптичке, електричне и термичке особине које 
отварају пут њиховој примени на пољу медицине3, електронике4, нових 
материјала3 и сл. Међутим, главни ограничавајући фактор њихове примене је 
тежња да се организују у виду снопова (енг. Bundle), што је последица јаких Ван 
дер Валсових сила. 
Како би се превазишло ово ограничење, односно како би се издвојиле 
појединачне нанотубе из снопова, користе се различити сурфактанти, попут 
натријум-додецилсулфата (SDS)5, натријум-додецилбензилсулфата (SDBS)6, 
меламин-сулфата, једноланчане ДНК (ssDNA)7 и сл. Ипак, овим је проблем само 
делимично решен за неке специфичне примене на пољу медицине и електронике, 
будући да се након манипулације нанотубама сурфактант мора уклонити. За 
примену у електроници, као и за израду антитуморских реагенаса од угљеничних 
нанотуба од интереса је њихова апсорпција електромагнетног зрачења из 
видљивог, инфрацрвеног и микроталасног дела спектра. Поред осталих последица 
ове апсорпције, научну јавност је заинтригирала могућност раздвајања нанотуба 
на металне и полупроводне. Апсорпција електромагнетног зрачења је 
интересантна самим тим што не захтева компликоване процедуре припреме 
узорка а ни њихов пост-третман. Озрачивати се могу претходно направљени 
танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба што би значајно упростило 
технологију израде елемената за електронику. 
Циљ ове докторске дисертације је испитивање могућности раздвајања 





угљеника применом електромагнетног зрачења високе енергије. У те сврхе ће 
танки слојеви угљеничних нанотуба добијених методом хемијскe депозицијe из 
парне фазе (енг. Chemical Vapor Deposition, CVD) бити депоновани вакуумском 
филтрацијом. Потом ће тако добијени слојеви бити излагани ласерском зрачењу 
таласних дужина од 430, 500, 600, 700 и 800 nm, подвргнути брзом термалном 
одгревању до температуре од 450°С, изотермално одгревани на 300°С и 
озрачивани микроталасима фреквенције 2,45 GHz при две снаге реактора у 
различитим временским интервалима. Испитаће се утицај зрачења на структуру 
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2. Угљеничне нанотубе 
 
Угљеничне нанотубе спадају у групу угљеничних наноматеријала. Састоје 
се од графенске равни увијене у бешавни цилиндар. Унутар графенске равни 
угљеникови атоми су ковалентним везама повезани у шесточлане прстенове и 
имају sp2 хибридизацију, као што је случај и код графита. Уколико је нанотуба 
састављена од само једног зида, односно ако је настала увијањем само једне 
графенске равни говоримо о једнослојним угљеничним нанотубама (енг. Single 
Wall Carbon Nanotubes,SWCNT), док уколико тих зидова има више и поређани су 
попут концентричних кругова говоримо о вишеслојним угљеничним нанотубама  
(енг. Multi Wall Carbon Nanotubes, MWCNT) (слика 2.1). У литератури се могу 
наћи и двослојне угљеничне нанотубе (енг. Double Wall Carbon Nanotubes) као 
посебна подгрупа вишеслојних угљеничних нанотуба које имају два зида.  
2.1. Структура нанотуба 
Нанотуба идеализоване структуре се састоји од шупљег цилиндричног 
средишњег дела ограниченог са две полусфере на крајевима. Цилиндрични део 
чини један (у случају једнослојних) или више (код вишеслојних угљеничних 
нанотуба) моноатомски графенски слој код кога су sp2 хибридизовани 
угљеникови атоми повезани у хексагоне, док полусфере представљају половину 
одговарајућег фулерена чији се пречник поклапа са пречником нанотубе. Између 
Слика 2.1: Приказ једнослојне (а) и вишеслојне (б) угљеничне нанотубе са 








нанотуба владају јаке Ван дер Валсове силе, услед чега оне теже да се збију 
међусобно и формирају структуре налик на снопове (енг. Bundle). Угљеничне 
нанотубе се услед свог великог односа између пречника и дужине сматрају за 
једнодимензионе врсте. Пречник једнослојних угљеничних нанотуба најчешће 
лежи у опсегу од 0,7-2 nm, док је код вишеслојних он већи и креће се од 5-50 nm, 
а дужина како једнослојних тако и вишеслојних може бити од неколико стотина 
нанометара до неколико микрона.  
2.1.1. Вишеслојне угљеничне нанотубе 
Вишеслојне угљеничне нанотубе су први пут откривене захваљујући 
трансмисионој електронској микроскопији високе резолуције (HR ТЕМ) 
угљеничног материјала добијеног након лучног пражњења1. Овај рад је пружио 
доказ да постоје угљеничне цеви микронских димензија код којих се на 
попречном пресеку јасно могу уочити неколико коаксијалних цеви и шупље 
језгро (слика 2.2).  
 
Слика 2.2: HR ТЕМ слике вишеслојних угљеничних нанотуба које имају различит 
број слојева и различите пречнике. С лева на десно: петослојна угљенична 
нанотуба пречника 6,7 nm; двослојна угљенична нанотуба пречника 5,5 nm и 
седмослојна угљенична нанотуба спољашњег пречника 6,5 nm и унутрашњег 2,3 
nm. Слика преузета из реф. 1 уз дозволу издавача. 
Спољашњи пречник вишеслојних нанотуба добијених лучним пражњењем 
обично лежи између 2 и 20 nm, а унутрашњи између 1 и 3 nm 2. Дужина овако 
синтетисаних нанотуба је око 1 μm, те им је однос дужине према пречнику у 





нанотуба износи 0,34 nm 1, што је одређено на основу HR TEM. Ово је у доброј 
сагласности са теоријски предвиђеном вредношћу од 0,339 nm 3,4 добијеном на 
основу прорачуна равнотежног растојања међу слојевима.  
Вишеслојне угљеничне нанотубе показују тенденцију да се организују у 
облику снопова који могу достићи и 50 nm у пречнику. 
2.1.2. Једнослојне угљеничне нанотубе 
Једнослојне угљеничне нанотубе се од вишеслојних разликују по томе што 
имају само један зид, односно састоје се од само једне увијене графенске равни. У 
даљем тексту ће се, уколико није експлицитно наведено, под појмом нанотубе 
сматрати једнослојне угљеничне нанотубе, будући да су оне предмет овог рада. 
Попут вишеслојних, и једнослојне угљеничне нанотубе се услед Ван дер 
Валсових сила налазе у виду снопова. Једнослојне угљеничне нанотубе су 
изузетно савитљиве, могу се савити у структуре пречника само 20 nm. Што се 
дужине тиче, она најчешће лежи у опсегу од неколико стотина нанометара до 
неколико микрона. До сада су синтетисани и неки екстремнији случајеви, као што 
је нанотуба дужине 18,5 cm, која је синтетисана на подлози уз употребу 
монодисперзних наночестица гвожђа и молибдена као катализатора5.  
Физичка својства једнослојних угљеничних нанотуба зависе у великој мери 
од њиховог пречника. Најмањи пречник оваквих нанотуба који се може наћи у 
литературним подацима је 0,7 nm, што је у доброј сагласности са теоријски 
предвиђеном вредношћу, будући да је пречник фулерена С60 0,7 nm (пречник 
молекула С60 је 0,71 nm, а његов Ван дер Валсов пречник је нешто већи и износи 
1,1 nm)
6. Дијаграм расподеле пречника за нанотубе синтетисане уз употребу 
гвожђа као катализатора показују пречнике од 0,7 до 1,6 nm, са највећим бројем 
нанотуба са пречником 1,05 и 0,85 nm 7. За нанотубе добијене помоћу кобалта као 
катализатора резултати су слични: највише нанотуба има пречник од 1,3 nm 8. 
Расподела пречника у неком узорку нанотуба првенствено зависи од врсте 
катализатора и експерименталних услова током синтезе.  
Начин увијања графенске равни у цилиндар је описан величинама као што 





сабирања одговарајућих умножака јединичних вектора а1 и а2 и нормалан је на 
осу нанотубе: 
Ch = na1 + ma2............................................................(2.1) 
На слици 2.3 хирални вектор Ch повезује две кристалографски идентичне тачке О 
и А у равни графена. Индекси n и m имају целобројне вредности и представљају 
број јединичних вектора дуж два правца у равни графена. Нанотуба је у 
потпуности одређена навођењем ових индекса у загради (n,m). Дужина хиралног 
вектора је у директној вези са пречником нанотубе (d) на основу релације: 
Ch = π·d..................................................................(2.2) 









где аC-C представља растојање између суседних угљеникових атома (код графита 
има вредност од 0,142 nm 9), а Ch представља дужину хиралног вектора. Хирални 
угао θ је угао између хиралног вектора Ch и цик-цак линије (Z-линије) и има 
вредност од 0 до 30°. И он се може, попут пречника, изразити помоћу индекса n и 
m: 
𝜃 = tan−1  3𝑚/(𝑚 + 2𝑛) ...............................................(2.4) 
Код нанотуба разликујемо три конформације: конформацију столице (енг. 
Armchair), цик-цак (енг. Zigzag) и хиралну конформацију. Код цик-цак нанотуба 
је m = 0, односно такве нанотубе имају индексе (n,0) а хирални угао им је θ = 0°. 
Нанотубе са конформацијом столице имају индексе (n,n), односно код њих је n = 
m, а хирални угао има вредност θ = 30°. Цик-цак и столичасте нанотубе су 
ахиралне. За разлику од њих, трећа конформација нанотуба је хирална, тако да се 
она једноставно назива хирална конформација. Ову конформацију имају све 
нанотубе са произвољним вредностима индекса n и m, односно са таквим 







Слика 2.3: а) Хирални вектор Ch спаја две кристалографски идентичне тачке О и 
А. Одређен је целобројним умношцима јединичних вектора а1 и а2. Хирални угао 
θ је угао између хиралног вектора и цик-цак линије. б) С лева на десно: нанотубе 
цик-цак, столичасте и хиралне конформације. 
Код сваке нанотубе се могу уочити по три цик-цак линије и три линије 
конформације столице (слика 2.4). Увијањем графенске равни у цилиндар тако да 
једна од тих линија буде паралелна са осом нанотубе добијају се нанотубе оне 
конформације којој та линија припада. Ради једноставности се код разматрања 
питања хиралности нанотуба узимају у обзир само цик-цак линије.  
 
Слика 2.4: Графенска раван са пуним цик-цак линијама и испрекиданим линијама 
столичасте конформације. 
Код столичастих и цик-цак нанотуба дате линије се код оригинала и 
његовог одраза у огледалу могу преклопити, те су стога нанотубе ове две 
конформације ахиралне. За разлику од њих, код хиралних нанотуба ове три линије 





нанотубе имају своје десне и леве изомере што се процењује на основу ротације 
цик-цак линија (слика 2.5). 
 
Слика 2.5: Леви или М изомер има две цик-цак линије оријентисане улево у 
односу на осу нанотубе (означено стрелицама), док десни, односно Р изомер има 
две цик-цак линије оријентисане удесно. Слика адаптирана из реф. 10 уз дозволу 
издавача. 
На слици 2.5 се види да леви изомер има две цик-цак линије оријентисане 
улево и једну оријентисану удесно у односу на осу нанотубе. Супротно томе, 
десни изомер има једну цик-цак линију оријентисану улево, а две линије 
оријентисане удесно. На основу претходно реченог, леви изомер се означава као 
ZL а десни као ZR. Слово Z указује да се ротација односи на цик-цак линије 
(Zigzag). Уколико се она процењује на основу линија столичасте конформације 
додаје се слово А (Аrmchair), те би стога леви изомер био AR, а десни AL 11. Како 
би се избегла забуна око тога у односу на коју линију се одређује ротација, 
Међународна унија за чисту и примењену хемију (IUPAC) је предложила да се 
леви изомер означи латиничним словом М, а десни Р 10.  
Већина нанотуба на својим крајевима има фулеренске полусферне 
завршетке који се континуално настављају на цилиндар нанотубе. На основу 
индекса n и m се може теоријски предвидети број фулеренских завршетака који 
одговарају некој (n,m) нанотуби, односно број фулерена који имају сличан 





конформацију столице може надоместити хемисфера С60, и та нанотуба има 
најмањи могући пречник од 0,7 nm. Хемисфера С60 такође одговара и цик-цак 
нанотуби (9,0), која има донекле већи пречник него нанотуба (5,5). 
 
Слика 2.6: Начин увијања одређује конформацију нанотубе. Слика адаптирана из 
реф. 10 уз дозволу издавача. 
Са даљим повећавањем пречника долазимо до хиралне нанотубе (6,5), која 
има најмањи пречник од хиралних нанотуба а може бити затворена хемисфером 
која испуњава правило изолованог пентагона. За разлику од ових нанотуба, 
хиралној нанотуби (7,5) одговара 13 различитих завршетака, нанотуби (6,7) 32, а 
столичастој нанотуби (7,7) чак 87. За нанотубе мањег пречника од 0,7 nm не 
постоје завршеци који имају искључиво пентагоне и хексагоне, те је вероватноћа 





повећава се и број завршетака који одговарају нанотуби, а који следе правило 
изолованог пентагона и притом још одговарају хиралном вектору нанотубе. 
Приликом повећања пречника нанотубе смањује се закривљеност фулеренског 
завршетка, што додатно доприноси стабилности дате структуре. Помоћу 
трансмисионе електронске микроскопије високе резолуције13 и скенирајуће 
тунелске микроскопије14 откривене су и нанотубе које немају фулеренске 
завршетке. 
2.2. Особине угљеничних нанотуба 
Последица специфичне структуре једнослојних угљеничних нанотуба су 
њихове јединствене механичке, електричне, термичке и оптичке особине.  
Угљеничне нанотубе спадају у најјаче и најкруће материјале на земљи у 
погледу чврстоће и модула еластичности15. Узрок овоме је веома јака ковалентна 
веза између два угљеникова атома, као и чињеница да се графенска раван која 
чини зид нанотубе састоји од хексагона који формирају структуру налик на саће и 
да је дата раван бешавно повезана у цилиндар. Унутар равни, појединачни 
угљеников атом је sp2 хибридизован и повезан σ везама за суседна три атома. 
Комбинација високог Јунговог модула еластичности (1,25 TРa)16,17 и ниске 
густине (1,3-1,4 g/cm3)18 их чини потенцијалним одличним заменама за неке 
широко распрострањене материјале, попут челика или високоугљеничног челика 
који се иначе користе за израду опруга и жица високе чврстоће. 
Угљеничне нанотубе су добри проводници топлоте. Мерења су показала да 
је топлотна проводљивост једнослојних нанотуба на собној температури дуж осе 
нанотубе око 3500 W/m·K 19, што је значајно већа вредност у поређењу са бакром 
који има топлотну проводљивост од 385 W/m·K. За разлику од добре 
проводљивости дуж осе, управно на њу нанотуба има проводљивост од само 1,52 
W/m·K 20. Иако имају слободнe електронe као последицу sp2 хибридизације, 
велику топлотну проводљивост угљеничне нанотубе дугују фононима а не 
електронима21. Угљеничне нанотубе се могу искористити за побољшање 
топлотних проводљивости одређених композита. Уколико се епокси смоли дода 
само 1 мас.% угљеничних нанотуба, њена топлотна проводљивост се повећава на 





Нанотубе показују температурну стабилност до 2800°С у вакууму и до 
750°С на ваздуху23. 
Оптичка својства угљеничних нанотуба потичу од електронских прелаза у 
једнодимензионим густинама електронских стања (енг. Density of States, DOS)24,25. 
Типична одлика једнодимензионих материјала је да њихова DOS није 
континуална функција енергије, већ постепено расте и опада и тако формира 
карактеристичне врхове (слика 2.7). Ти оштри врхови у DOS код 
једнодимензионих материјала су познати под именом Ван Ховеови 
сингуларитети. Управо су они одговорни за оптичке особине угљеничних 
нанотуба.  
 
Слика 2.7: Густине електронских стања за металне и полупроводне нанотубе. У 
овим DOS се могу уочити јасни пикови (тзв. Ван Ховеови сингуларитети). 
Електронски прелази између ових сингуларитета се означавају као Е11, Е22 итд. а 
уколико је битан тип нанотубе онда М11, М22... за металне (М - metallic) или S11, 
S22... за полупроводне (S - semiconducting) нанотубе. 
Енергија између појединих сингуларитета зависи од структуре нанотубе. 
Самим тим, са променом структуре мењају се и опто-електронска својства 





детекцију оптичких сигнала индивидуалних нанотуба, али и доприноси 
селективности приликом ексцитовања нанотуба. 
Оптичка апсорпција угљеничних нанотуба се разликује од апсорпције 
конвенционалних тродимензионалних материјала. Док се код оваквих материјала 
јасно може уочити праг апсорпције након кога се она повећава, апсорпција 
нанотуба се одликује присуством оштрих пикова (слика 2.8). Код нанотуба 
апсорпција потиче од електронских прелаза v2 → c2 (прелаз означен као E22) или 
v1 → c1 (прелаз E11) и сл. Ови прелази су веома јасни и уски, што се може 
искористити за идентификацију нанотуба. Са повећањем енергије зрачења долази 
до губитка оштрине пикова, те може доћи до њихових преклапања. Оштрина 
пикова се такође нарушава уколико долази до интеракција међу нанотубама, 
односно уколико су оне унутар снопа.  
 
Слика 2.8: Типичан оптички апсорпциони спектар диспергованих једнослојних 
угљеничних нанотуба. У спектру се могу јасно уочити пикови који одговарају 
електронским прелазима S11, S22 и M11, док се са повећањем енергије смањује 
оштрина пикова. 
Вертикално оријентисане нанотубе добијене хемијском депозицијом из 
парне фазе имају апсорпциону спектралну моћ од 0,98-0,99 од далеке 
ултраљубичасте (λ = 200 nm) до далеке инфрацрвене области (λ = 200 μm). Ово 
нанотубе приближава идеалном црном телу, које има апсорпцију од 1,0. 
Постулисане су две могућности за овакво понашање нанотуба. Прво објашњење је 





распон енергије која може бити апсорбована од стране нанотуба, док друго 
објашњење тврди да светлост остаје ''заробљена'' у тако оријентисаним 
нанотубама услед вишеструке рефлексије26,27. Оптичке особине угљеничних 
нанотуба, нарочито велика селективност у погледу фреквенције апсорбоване и 
емитоване светлости примену налазе у оптици и фотоници за израду светлосних 
диода, катодних и равних екрана и соларних ћелија (Поглавље 2.5). 
Графен је, услед присуства слободних електрона, електропроводан. Будући 
да је угљеник у угљеничним нанотубама такође sp2 хибридизован, односно такође 
поседује слободан електрон, очекивано је да и нанотубе буду електропроводне. 
Електрична проводљивост нанотуба зависи од њихове структуре. Како је 
нанотуба одређена паром индекса (n,m), њиховим познавањем може се извести 
закључак о типу нанотуба28,29. Уколико је n = m нанотуба је метална. Уколико је  
|n - m| дељиво са 3 нанотуба је такође метална, али са малим енергетским 
процепом (у одређеним литературним изворима се овакве нанотубе означавају као 
семи-металне). Уколико овај услов није испуњен нанотуба је полупроводна. 
Пошто је хиралност нанотуба произвољна, односно пошто су сви индекси 
подједнаке вероватноће, у синтетисаном узорку је однос металних и 
полупроводних нанотуба 1:2 30. Ипак, ово правило за одређивање типа нанотуба 
на основу индекса има изузетака у случају нанотуба малог пречника код којих 
ефекат закривљености долази до изражаја. Тако се, рецимо, нанотуба (5,0) понаша 
као метална, иако треба да је полупроводна.  
Попут топлотне, и електрична проводљивост нанотуба је зависна од 
правца, односно да ли је дуж осе нанотубе или управно на њу. Електронски 
транспорт дуж осе нанотубе подразумева квантне ефекте. Теоретски, металне 
нанотубе могу проводити струју густине 4·109 А/cm2, што је чак за три реда 
величине веће него у случају бакра31.  
Постоје назнаке да нанотубе постају суперпроводне на температурама 
испод 20 К 32,33. Међутим, ове тврдње још увек нису нашле своју експериментану 





2.3. Методе синтезе угљеничних нанотуба 
У методе за синтезу угљеничних нанотуба спадају лучно пражњење, 
ласерска аблација и хемијска депозиција из парне фазе (енг. Chemical Vapor 
Deposition, CVD). Различите методе синтезе нанотуба подразумевају добијање 
нанотуба различитог квалитета (у погледу опсега пречника, добијања 
једнослојних или вишеслојних нанотуба, присуства аморфног угљеника, 
наночестица металног катализатора и сл.) и различитог приноса.  
Механизам настанка нанотуба је још увек недовољно познат и предмет је 
научних расправа. На основу in situ TEM снимања предложена су три корака 
механизма синтезе нанотуба34: у првом кораку долази до формирања прекурсора 
нанотуба и фулерена С2 на површини наночестице металног катализатора, затим 
долази до брзог везивања метастабилних угљеничних честица и формирања 
ваљкастих структура (тзв. фаза раста нанотуба), да би у последњем кораку било 
завршено формирање зидова нанотуба. Предмет расправе је и понашање металне 
наночестице током раста нанотубе. Постулисана су два начина раста нанотуба: 
први начин је раст ''из корена'', код кога честица катализатора сферног или 
делимично издуженог облика остаје везана за подлогу и нанотуба се формира на 
њој, а други начин подразумева да честица катализатора ''плута'' на нанотуби која 
се формира испод ње (слика 2.9). 
 
Слика 2.9: Предложени начини раста нанотуба на металном катализатору. 
Честица катализатора је током синтезе везана за за подлогу и нанотуба настаје на 





2.3.1. Лучно пражњење  
Метода лучног пражњења је одговорна за проналазак нанотуба, будући да 
су вишеслојне угљеничне нанотубе нађене у депозиту након синтезе фулерена. 
Током лучног пражњења између две електроде од угљеника раздвојене међусобно 
око 1 mm у атмосфери племенитог гаса, најчешће хелијума (мада за ове сврхе 
може бити коришћен и азот35) долази до депоновања нанотуба на катоди (слика 
2.10). На овај начин се могу добити како вишеслојне, тако и једнослојне нанотубе. 
Током процеса се користи струја јачине 80-100 А, а притисак хелијума је око 40 
кРа. При овим условима брзина раста депозита на катоди је 2-3 mm у минути. 
Притисак племенитог гаса је веома битан параметар за квантитет синтетисаних 
нанотуба. При притиску од 53 кРа се постиже највећи принос нанотуба, док на 
притиску испод 13 кРа готово да не долази до њихове синтезе. Ово је у 
супротности са синтезом фулерена методом лучног пражњења, будући да се 
највећи принос постиже управо при притиску хелијума испод поменутих 13 кРа.  
 
Слика 2.10: Шематски приказ коморе за добијање угљеничних нанотуба лучним 
пражњењем. 
Оптимални услови за синтезу нанотуба лучним пражњењем су: разлика 
потенцијала међу електродама од 20 V, густина струје 150 А/cm2, температура 
унутар коморе око 4·103 К, притисак хелијума у комори 53 кРа, угљеничне 
електроде заравњене површине постављене паралелно једна са другом, при чему 
је површина катоде већа од површине аноде36. Уколико се анода састоји од чистог 





нанотуба је неопходно аноду допирати наночестицама металног катализатора, 
најчешће кобалта, никла, гвожђа, итријума или молибдена.  
Катодни депозит се састоји из два дела: унутрашњи црни део је крт, а 
спољашња опна је тврда. Опна се састоји од кристала графита, а унутрашњи део 
садржи нанотубе и полихедралне графитне наночестице. Од јачине струје током 
синтезе зависи хоће ли се добити већи принос спољашњег или унутрашњег дела 
катодног депозита. Уколико је густина струје превише висока повећава се принос 
спољашње опне на рачун приноса унутрашњег језгра, а самим тим и нанотуба. За 
оптималан принос нанотуба неопходно је одржавати лучно пражњење стабилним 
и притом хладити електроде. Депозит се након синтезе од катоде одваја помоћу 
ултразвука у етанолу као растварачу а потом се приступа пречишћавању сировог 
узорка. Принос нанотуба добијених овим поступком је 30 мас.%, а дужина им је 
обично до 50 μm, уз минималан број структурних дефеката37. Пречник им се креће 
у опсегу од 1,2 до 1,4 nm, што зависи од катализатора, али и коришћеног гаса за 
време синтезе. Услед своје ниске топлотне проводљивости и дифузионог 
коефицијента, аргон утиче на добијање нанотуба мањих пречника (око 1,2 nm)38. 
2.3.2. Ласерска аблација 
У процесу ласерске аблације долази до испаравања графитне мете под 
дејством пулсног  или континуалног ласера у реактору при високој температури 
(1200°С). Пулсни ласер захтева много веће интензитете светлости, чак 100 
kW/cm
2
 у поређењу са континуалним ласером код кога је овај интензитет 12 
kW/cm
2. Током трајања аблације у реактор се убацује племенити гас при притиску 
од 67 кРа. Ласер узрокује појаву угљеничног облака високе температуре који се 
брзо шири и потом хлади. Угљеничне нанотубе се депонују на хладнијим 
деловима реактора, те се из ових разлога реактори конструишу тако да могу бити 
хлађени водом (слика 2.11). Употребом композита графита и металног 
катализатора (најчешће Co и Ni), ласерском аблацијом је могуће добити 
једнослојне угљеничне нанотубе39. Контролисањем реакционих услова, односно 
температуре реактора, могуће је добити једнослојне угљеничне нанотубе 






Слика 2.11: Шематски приказ коморе за добијање угљеничних нанотуба 
ласерском аблацијом. 
Ласерска аблација има бројне паралеле са методом лучног пражњења, 
попут оптималног избора племенитог гаса или смеше катализатора. Ово може да 
указује на сличности у механизму настанка нанотуба овим двема методама. 
Међутим, нанотубе добијене ласерском аблацијом су чистије (чистоће и до 90%) 
од оних добијених лучним пражњењем, а најбољи се резултати постижу 
употребом катализатора Ni/Y (Ni:Y 4,2:1). Применом пулсног ласера, температуре 
од 1470°С и Ni/Co катализатора могуће је добити једнослојне нанотубе распона 
пречника од 1,3-1,4 nm 40, док применом континуалног ласера, температуре од 
1200°С и Ni/Y катализатора се добијају нанотубе просечног пречника 1,4 nm и 
приноса 20-30%. Услед доброг квалитета овако добијених нанотуба научници 
интензивно раде на побољшању ласерске аблације за добијање већих приноса 
нанотуба. У те сврхе су развијена два нова метода:  
o Метод ултрабрзих пулсева помоћу ласера са слободним електронима (енг. 
Free Electron Laser, FEL)  
o Континуални ласер - метода праха  
Код метода ултрабрзих пулсева помоћу ласера са слободним 
електронима се користи ласер са пулсевима у трајању од око 400 fs и 
фреквенцијом 75 MHz. Како би ласер узорку саопштио исти износ енергије као 
Nd:YAG ласер, пулсеви морају бити фокусирани. Интензитет ласерског снопа је 
1000 пута већи него код Nd:YAG ласера и износи око 5·1011 W/cm2. У реактор се 
убацује млаз аргона загрејаног до 1000°С који скреће аблациони облак за око 90° 





остаје очишћена од угљеничних пара, а добијене сирове једнослојне нанотубе се 
сакупљају на хлађеном делу реактора (слика 2.12).  
 
Слика 2.12: Шема реактора за добијање нанотуба методом ултрабрзих пулсева 
помоћу ласера са слободним електронима. Упадни сноп FEL ласера удара у 
графитну мету допирану одговарајућим катализатором стварајући плазмени 
облак, док аргон загрејан на 1000°С скреће тај облак за 90° односећи нанотубе до 
места где се оне депонују. Слика адаптирана из реф. 41 уз дозволу издавача. 
Принос нанотуба на овај начин је 1,5 g/h. Међутим, уколико FEL ласер 
ради са 100% снаге могуће је добити 45 g/h. Остали параметри неопходни за 
овакав принос су: Ni/Co или Ni/Y катализатор, аргон температуре 1000°С и 
таласна дужина ласера око 3000 nm. Добијене једнослојне нанотубе имају 




Континуални ласер - метода праха подразумева ласерску аблацију 
графитног праха помешаног са металним катализатором помоћу 2 kW 
континуалног СО2 ласера у струји аргона или азота. Шема добијања нанотуба 
Слика 2.13: Шема добијања нанотуба методом континуални ласер - метода праха. 
Ласерски сноп погађа прах графита и металних наночестица микронских 
димензија чиме се постиже ефикасније испаравање узорка. Слика адаптирана из 






овом методом је дата на слици 2.13. Због микронских честица праха губици 
топлотне проводљивости су значајно смањени. Резултат тога је много већа 
искоришћеност ласерског снопа за испаравање узорка. Принос нанотуба овом 
методом је 5g/h. Као катализатор се користи смеша Ni/Co (1:1), а температура у 
реактору је 1100°С. У сировом материјалу једнослојне нанотубе су заступљене са 
20-40 мас.% и средњи пречник им је 1,2-1,3 nm. 
2.3.3. Хемијска депозиција из парне фазе (CVD) 
Код хемијске депозиције из парне фазе долази до преноса енергије са 
енергетског извора, попут плазме, на гас који садржи угљеник. Улогу таквог гаса 
могу имати метан, угљен-моноксид или ацетилен. Енергетски извор изазива 
дисоцијацију и атомизацију молекула гаса и стварање реактивних атома угљеника 
који дифундују ка подлози, која је претходно загрејана и обогаћена катализатором 
(најчешће Ni, Fe или Co) на коме долази до раста нанотуба (слика 2.14). 
Пажљивим подешавањем експерименталних услова могуће је методом хемијске 
депозиције из парне фазе добити нанотубе жељене оријентације на подлози43, 
затим контролисати пречник и брзину настанка нанотуба, а одабиром 
катализатора могуће је синтетисати искључиво једнослојне нанотубе44.  
 
Слика 2.14: Шематски приказ реактора за добијање нанотуба методом хемијске 
депозиције из парне фазе. 
Метод хемијске депозиције из парне фазе се састоји из два корака. Први 
корак подразумева припрему катализатора, док се у другом кораку врши синтеза 
нанотуба. Катализатор, који је из реда прелазних метала, се прво распршује на 
површину подлоге, а затим следи његово везивање за подлогу хемијским путем 
или термалним одгревањем. Овакве честице метала на подлози се понашају као 





синтезе се креће у распону између 650 и 900°С 43,45,46, а принос нанотуба је око 
30%. Постоји неколико подврста CVD синтезе нанотуба попут плазмене хемијске 
депозиције из парне фазе, термалне хемијске депозиције из парне фазе, хемијске 
депозиције из парне фазе катализоване алкохолом, хемијске депозиције из парне 
фазе потпомогнуте ласером, хемијске депозиције из парне фазе потпомогнуте 
аерогелом, CoMoCat методе и HiPco процеса.  
Плазмена хемијска депозиција из парне фазе представља метод синтезе 
нанотуба у реактору код кога је на обе електроде примењена струја високе 
фреквенције. Једна електрода садржи подлогу (Si, SiO2 или стакло) на који је 
нанет катализатор (Fe, Ni или Co), а са супротне стране се у реактор убацује гас 
као извор угљеника (C2H2, CH4, C2H4, C2H6 или CO). Под дејством електричног 
пражњења између електрода долази до формирања нанотуба на честицама 
металног катализатора. Катализатор има велики утицај на пречник нанотуба, 
брзину њиховог раста, број слојева, морфологију и микроструктуру. За добијање 
добро оријентисаних вишеслојних нанотуба средњег пречника 15 nm, Ni се 
показао одличним катализатором47.  
 Код термалне хемијске депозиције из парне фазе најважнији процес је 
добијање слоја од металних честица катализатора. И у овом случају улогу 
катализатора имају Fe, Co и Ni који се депонују на подлогу третирану раствором 
флуороводоничне киселине. Тако обрађена подлога се потом смешта у кварцни 
суд а потом у реактор у ком се формирају нанометарске металне честице. То је 
додатно потпомогнуто амонијаком на температури од 750-1050°С. Када се као 
катализатор користи Fe, распон пречника нанотуба зависи од дебљине слоја на 
подлози. Уколико је слој дебљине 13 nm пречници нанотуба су у опсегу од 30-40 
nm, а уколико је он дебљине 27 nm у том случају је распон између 100 и 200 nm 48. 
У оба случаја су добијене вишеслојне нанотубе.  
Хемијска депозиција из парне фазе катализована алкохолом је метода 
развијена са циљем јефтиног добијања веће количине висококвалитетних 
једнослојних нанотуба. Током синтезе се паре алкохола (метанола или етанола) 
спроводе изнад катализатора (Fe и Co на зеолиту) при температури од 550°С. 





улогу имају хидроксилни радикали који се овом приликом формирају. Пречник 
овако синтетисаних нанотуба је око 1 nm.  
Синтеза из парне фазе је метод синтезе нанотуба код које долази до 
директног контакта гаса који је извор угљеника са металним наночестицама у 
реактору, без учешћа подлоге49. Реактор за синтезу нанотуба овом методом се 
састоји из два дела. У првом делу долази до испаравања фероцена на релативно 
ниској температури. Паре затим прелазе у други део реактора где бивају 
адсорбоване на металне наночестице и долази до настанка угљеничних нанотуба. 
На овај начин је могуће добити нанотубе пречника од 2-4 nm за једнослојне50, 
односно од 70-100 nm за вишеслојне49 нанотубе.  
Током хемијске депозиције из парне фазе потпомогнуте аерогелом 
долази до разлагања угљен-моноксида на катализатору Fe/Mo на аерогелу и до 
настанка једнослојних угљеничних нанотуба. Фактори који утичу на принос и 
квалитет нанотуба су слободна површина аерогела, реакциона температура и 
коришћени гас. Аерогелови испољавају предност над класичним подлогама за 
синтезу нанотуба услед своје велике слободне површине, порозности и ниске 
густине. Угљен-моноксид као реакциони гас има предност јер се добијају доста 
чисте нанотубе, али је им је принос нижи. Пречници им се крећу у распону од 1-
1,5 nm, а оптимална температура синтезе је 860°С 51. 
У хемијској депозицији из парне фазе потпомогнуте ласером се користи 
континуални СО2 ласер средње снаге који изазива пиролизу смеше пара Fe(CO)5 и 
ацетилена. Угљеничне нанотубе се притом образују на нанометарским честицама 
гвожђа. Овим процесом се добијају како једнослојне тако и вишеслојне нанотубе. 
Пречник им је у распону од 0,7-2,5 nm за једнослојне, и 30-80 nm за вишеслојне 
нанотубе52.  
Процес катализован смешом кобалта и молибдена (CoMoCat процес) 
се заснива на својству Co/Mo катализатора да инхибира синтеровање кобалтних 
честица, а самим тим инхибира и настанак нежељених форми угљеничних 
наночестица које умањују принос нанотуба. Током самог процеса кобалт се 





има улогу активне врсте, док је улога молибдена да одржава Со2+ стабилним и да 
инхибира настанак нежељених форми угљеника. На температури између 700 и 
950°С долази до диспропорције угљен-моноксида и настанка једнослојних 
нанотуба. У зависности од температуре током процеса могуће је добити нанотубе 
различитих пречника (слика 2.15). 
 
Слика 2.15: Шема реактора за синтезу нанотуба CoMoCat процесом. У реактор се 
убацује угљен-моноксид и Co/Mo катализатор. На температури од 700-950°С 
долази до диспропорције угљен-моноксида и настају угљеничне нанотубе и 
угљен-диоксид, који се у посебном реактору редукује до угљен-моноксида и тако 
враћа назад у процес. 
HiPco процес, или процес диспропорције угљен-моноксида на високом 
притиску, је још једна од метода за континуално добијање једнослојних 
угљеничних нанотуба где се као гас за извор угљеника користи угљен-моноксид а 
катализатор је карбонил гвожђа, Fe(CO)5. Угљен-моноксид се, заједно са 
катализатором, убацује у загрејани реактор, а пречници синтетисаних нанотуба се 
контролишу подешавањем притиска гаса у реактору. Овом методом је могуће 
добити једнослојне нанотубе најмањег очекиваног пречника 0,7 nm. Просечни 
пречник нанотуба синтетисаних HiPco процесом је 1,1 nm, док је принос 70%. 
Што су већи притисак и температура у реактору то се добијају нанотубе мањег 
пречника и већег приноса. HiPco поступком је могуће добити нанотубе брзином 





2.3.4. Синтеза нанотуба у пламену 
Синтеза једнослојних угљеничних нанотуба у пламену подразумева 
употребу пламена као медијума за постизање и одржавање температуре током 
синтезе, добијање угљеникових атома из неког извора угљеника и обезбеђивање 
распршених металних наночестица катализатора (у виду аеросола) на којима 
настају нанотубе. Постоји три различита начина за убацивање катализатора у 
реакциони систем. Један од њих је наношење метала на мрежицу, од ког настаје 
аеросол под дејством пламена54. На овај начин се најчешће у систем уводи кобалт. 
Други начин је сагоревање филтер папира који је претходно умочен у раствор 
одговарајуће соли жељеног метала55. Трећи начин је убацивање загрејаног финог 
металног праха у систем56. Гвожђе и никал се најчешће убацују управо на овај 
начин. Као извор угљеника се обично користи неки угљоводоник. Део гаса 
сагорева како би се постигла температура у реактору од око 800°С, док други део 
служи као извор угљеника.  
Након синтезе нанотуба у сировом узорку су присутне нечистоће које у 
великој мери утичу на њихове особине. Основни императив приликом примене 
нанотуба у разним областима је уклањање ових нечистоћа и добијање хомогеног 
узорка. Као нечистоће у сировом узорку нанотуба се јављају графит, аморфни 
угљеник, фулерени и честице катализатора. У методе за пречишћавање сирових 
нанотуба спадају оксидација, третман киселином, пречишћавање високим 
температурама, пречишћавање ултразвуком, пречишћавање помоћу магнетног 
поља, микрофилтрација и хроматографија.  
2.4. Примена угљеничних нанотуба 
Захваљујући својим особинама, које се у неким аспектима драстично 
разликују од особина осталих материјала, угљеничне нанотубе имају веома 
широко поље примене које покрива област елекронике, медицине, нових 
материјала и сл. Будући да су истраживања у склопу ове докторске дисертације 
рађена у оквиру пројекта ''Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба и 
графена за примену у електроници'', овде ће бити дат детаљнији опис 
потенцијалних примена нанотуба управо у овој области. Комбинација добре 





угљеничне нанотубе у обећавајуће материјале за израду елемената за електронику 
који ће унапредити или потпуно заменити постојеће. Ограничавајући фактор ове 
примене који још увек треба савладати је велика разноликост у синтетисаном 
узорку нанотуба у погледу дужина, пречника и типа.  
Област примене у којој je искоришћeнa особина угљеничних нанотуба да 
апсорбују електромагнетно зрачење је израда заштите од електромагнетног 
зрачења (енг. Electromagnetic Shielding Devices, EMI) и у медицини за 
хипертермију канцерогеног ткива. 
Радарски систем је систем за детекцију објеката који емитује пулсеве 
електромагнетног зрачења из радио и микроталасне области. То зрачење се одбија 
од објеката и враћа на радарску антену и на тај начин је могуће прецизно 
утврдити његову удаљеност, правац и брзину. Угљеничне нанотубе добро 
апсорбују зрачење у овим областима, те су погодне за израду превлака за 
радарски невидљиве (тзв. стелт) објекте. Ова примена сврстава нанотубе у 
породицу материјала за заштиту од електромагнетног зрачења. Ипак, да би се 
постигла задовољавајућа радарска, али и оптичка невидљивост у условима слабе 
осветљености, неопходно је нанотубе нанети на предмет тако да остане одређени 
простор између појединих нанотуба. На тај начин превлака нанотуба би имала 
исти индекс преламања као и сам ваздух. Ово се за сада обавља под високим 
притиском и температуром, те је процес неопходно модификовати како би био 
примењив и на велике и скупе објекте, попут авиона и бродова. Гуо и сарадници 
стога предлажу да се нанотубе претходно синтетишу на наночестицама метала а 
потом суспендују у одговарајући премаз који би био нанет на објекат57. До сада су 
испитане апсорпционе особине нанотуба са наночестицама гвожђа и кобалта које 
су показале већи губитак рефлексије повезан са већом електричном 
пермитивношћу и магнетном пермеабилношћу.  
У електроници се превлаке нанотуба могу успешно искористити да услед 
ефекта Фарадејевог кавеза заштите компоненте од електромагнетног зрачења. За 
те сврхе се израђују композити одговарајућег полимера са једнослојним 
угљеничним нанотубама. Ли и сарадници су утврдили да се уз помоћ оваквих 





нанотубама иде њихова мала густина, али и добра топлотна проводљивост. Ово 
последње је од нарочите важности с обзиром да се електричне компоненте лако 
загревају и проблем одвођења топлоте је веома изражен.  
У медицини је могуће изазвати хипертермију канцерогеног ткива која 
резултује његовим одумирањем59,60. То се постиже циљаним убацивањем 
угљеничних нанотуба у ћелије тумора, а потом се ткиво подвргава зрачењу из 
радио или блиске инфрацрвене области. При томе нанотубе апсорбују зрачење и 
долази до њиховог загревања, а посредно и до загревања туморске ћелије која 
касније одумире. Услед одсуства апсорбујућих једињења, код здравих ћелија не 
долази до загревања, те оне остају очуване. Предност овог приступа у лечењу 
канцера је његова неинвазивност, односно он не захтева компликоване 
операцијске захвате како би се дошло до оболелих ћелија. Међутим, препрека коју 
треба превазићи је избор одговарајућег сурфактанта који ће учинити колоид 
нанотуба стабилним у воденој средини и који не испољава цитотоксичне ефекте. 
Улажу се значајни напори да се обећавајући резултати in vitro експеримената 
понове у in vivo условима.  
Апсорпција електромагнетног зрачења из видљивог и ултраљубичастог 
дела спектра чини нанотубе кандидатима за израду соларних ћелија61. Ове ћелије 
се праве као комбинација фотоексцитабилног електрон донора, фулерена и 
угљеничне нанотубе. Приликом конверзије сунчеве енергије у електричну, 
нанотубе имају улогу проводника електрона. Том приликом се на њиховој 
површини стварају парови електрон-шупљина и на тај начин се ефикасност 
соларне ћелије може повећати за 8,5%62. 
Раздвајање металних и полупроводних нанотуба је од великог значаја за 
израду транзистора са ефектом поља (енг. Field Effect Transistors, FET), односно 
униполарних транзистора. Код њих проводљивост зависи само од већинских 
носилаца наелектрисања (од електрона у N-каналном типу и шупљинама у Р-
каналном типу). Главни импулс развоју FET технологије је огромна потражња за 
електронским компонентама које су саставни делови савремених рачунара. По 
Муровом закону, на сваке две године величина интегралних кола се смањује за 





технолошких ограничења. Један од начина за решавање овог проблема је замена 
класичних материјала у полупроводничким метал-оксид транзисторима са 
ефектом поља (енг. Мetal Оxide Semiconductor Field-Effect Transistor, MOS-FET) 
угљеничним нанотубама63. Оно што нанотубе сврстава у одличне кандидате за 
израду FET транзистора су њихова велика дужина, што их чини готово идеалним 
балистичким проводником, хемијска инертност, добра проводљивост струје и 
топлоте и могућност пребацивања при много мањој енергији него што је то код 
силицијумских компонената.   
Један овакав транзистор се састоји од шаблонских паралелних металних 
пруга на подлози од силицијум-диоксида на коју су насумично депоноване 
угљеничне нанотубе (слика 2.16)64. За ове транзисторе су од значаја полупроводне 
нанотубе које се оријентишу тако да спајају металне пруге на подлози. Једна 
метална пруга представља улазни контакт, док је суседна излазни. Полупроводне 
нанотубе се, због своје могућности да буду у потпуности искључене чак и при 
малим улазно/излазним поларизацијама, користе за израду ових транзистора. 
Мана ових транзистора је мала контактна површина између нанотуба и металних 
пруга, те се стога улажу напори да се пронађе најбољи контактни материјал. 
Паладијум се за сада показао одличним будући да је његова радна функција 
блиска радној функцији нанотубе и могуће је остварити добар контакт нанотубе и 
Слика 2.16: Шема FET транзистора са једнослојним угљеничним нанотубама. 







паладијума65. Међутим, услед непостојања синтетичког пута који би дао 
искључиво полупроводне нанотубе, проблем раздвајања нанотуба по типу остаје 
актуелан. 
Са друге стране, металне нанотубе се понашају као балистички 
проводници. Сходно томе, од њих је могуће израдити минијатурне проводнике, 
такозване наножице. Осим тога, због своје шупље унутрашњости, нанотубе могу 
послужити као шаблон за израду наножица неугљеничних материјала, тако што 
би биле испуњене металима или керамиком66. Критичан параметар за ово је 
могућност ''квашења'' унутрашњости нанотубе, која се због њене закривљености 
разликује од ''квашења'' графита. Течности попут органских растварача веома лако 
квасе нанотубу, што је послужило као инспирација за реакције које би се 
одигравале у њеној унутрашњости67, али и за могућност циљане доставе лекова68. 
Нанотубе испуњених унутрашњости могу бити добијене in situ, тако што се током 
њихове синтезе енкапсулирају жељена једињења, или се могу испунити тако да 
им се прво оксидацијом одстране фулеренски завршеци и онда тако отворене 
нанотубе испуне неким једињењем. Други приступ добијању наножица помоћу 
угљеничних нанотуба је адсорпција једињења на површину нанотубе а потом 
њена оксидација. На тај начин након оксидације заостаје наножица материјала 
који се може искористити као катализатор.   
Промена електричне отпорности као последице присуства одређених 
гасова отвара могућност израде минијатурних хемијских сензора од угљеничних 
нанотуба69. Гасови који доводе до промене отпорности су азот(IV)-оксид, 
кисеоник и амонијак, а временски одговор сензора заснованих на нанотубама је за 
ред величине већи него код сензора који су данас у широкој употреби а који су 
засновани на металним оксидима или полимеру. 
Када се одређени материјали подвргну дејству јаког електричног поља, 
електрони у околини Фермијевог нивоа могу добити довољно енергије да 
превазиђу енергетску баријеру и напусте материјал. Такви материјали су успешно 
искоришћени као извори електрона под дејством поља и своју примену су нашли 
у равним екранима, електронским изворима за електронске микроскопе и 





радна функција и велики фактор утицаја поља. Радна функција је параметар који 
зависи од самог материјала. Угљеничне нанотубе имају праву комбинацију 
особина које их чини добрим електронским изворима: нанометарски пречник, 
висока електрична проводљивост, хемијска стабилност и структурни интегритет70. 
У поређењу са осталим материјалима, угљеничне нанотубе имају нижи праг 
електричног поља, међутим њихова способност провођења струје и емисиона 
стабилност зависе од начина синтезе. Постигнута је стабилна емисија електрона 
изнад 20 mA/cm2 са танких слојева једнослојних угљеничних нанотуба на 
силицијумској подлози. Ипак за примену нанотуба у екранима високе резолуције 
оне немају довољан број функционалних емитера по јединици површине. За те 








Угљеничне нанотубе, како вишеслојне тако и једнослојне, могу бити 
употребљене за израду сонди скенирајућих микроскопа. Од њих се могу израдити 
врхови, односно сонде, за микроскоп атомских сила (слика 2.17), а пошто су 
електропроводљиве, могу се употребити и за израду сонде скенирајуће тунелске 
микроскопије71. Предност им је што су савитљиве и веома уске, тако да могу 
детектовати веома мале и дубоке пукотине на површини узорка које се најчешће 
не могу видети помоћу стандардних силицијумских иглица. На тај начин је 
могуће добити микроскопску слику велике резолуције. Еластичност нанотуба 
истовремено значи и дужи животни век микроскопске сонде, будући да се она 
неће поломити приликом неког грубог контакта са површином.  
Слика 2.17: Употреба вишеслојне угљеничне нанотубе као врха сонде за 






Пошто се нанотубе могу хемијски модификовати и за њих се везати 
различите функционалне групе, оне могу послужити и као молекуларне сонде у 
хемији и биологији72. Функционализоване нанотубе се користе као врхови АFМ 
сонди за мерење везивних сила између протеина и лиганада.  
Угљеничне нанотубе се могу искористити и за израду катодних и равних 
екрана73. Код катодних екрана, елементи који садрже нанотубе се израђују у 
форми триода. Нанотубама се додаје одређени флуоресцентни материјал и оне се 
наносе на металне плоче. Фосфорни премаз се наноси на унурашњу страну стакла 
екрана. Овако израђени катодни монитори имају два пута већу осветљеност него 
стандардни монитори са катодном цеви (енг. Cathode Ray Tube, CRT). Равни 
екрани са угљеничним нанотубама се израђују тако што се на катодну стаклену 
површину наносе пруге нанотуба, док се анодна површина састоји од пруга 
танког слоја индијум-оксида (енг. Indium Tin Oxide, ITO) прекривеног фосфором. 
Пиксели у оваквим екранима се образују на пресецима катодних и анодних пруга.  
Овде се прича о примени угљеничних нанотуба не завршава. Поред 
наведеног, нанотубе примену налазе или крче пут примени за израду 
високоотпорних лаких метријала74 попут штапова за голф и тениских рекета, 
батерија75,76, суперкондензатора77, катализатора78, резервоара за складиштење 
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3.Интеракција електромагнетног зрачења и угљеничних нанотуба 
 
У овој докторској дисертацији је испитана интеракција електромагнетног 
зрачења из видљиве, инфрацрвене и микроталасне области на танке слојеве 
једнослојних угљеничних нанотуба добијених поступком хемијске депозиције у 
парној фази. Како би се стекла слика о ономе шта је све урађено у овој области, у 
овом поглављу ће бити приказани неки најважнији закључци из објављених 
радова осталих аутора који су тесно повезани са темом ове докторске дисертације.  
3.1. Ласерско зрачење 
Једнослојне угљеничне нанотубе су једнодимензионе врсте, што има за 
последицу њихове јединствене оптичке и електричне особине. У њиховим 
густинама стања (енг. Density of States, DOS) се могу запазити Ван Ховеови 
сингуларитети који имају оштре пикове1,2. Густина стања код угљеничних 
нанотуба је веома зависна од њиховог пречника и хиралности, што даље за 
последицу има и зависност од типа нанотубе, односно од тога да ли је нанотуба 
метална или полупроводна. Нанотуба може да апсорбује енергију која се поклапа 
са енергетским прелазом између пикова Ван Ховеових сингуларитета. Приликом 
озрачивања нанотуба ласером одређене таласне дужине доћи ће до апсорпције 
ласерског зрачења само код оних нанотуба чија се енергија прелаза поклапа са 
енергијом упадног зрачења. Другим речима, такве нанотубе код којих се те две 
енергије поклапају су резонантне, док све остале неће апсорбовати зрачење тј. 
биће нерезонантне. Том приликом, ласерско зрачење у погодној атмосфери 
изазива оксидацију резонантних нанотуба, односно долази до селективне 
деструкције резонантних и очувања нерезонантних нанотуба. 
Овакав приступ су искористили Маехаши и сарадници3 да развију метод за 
селективну деструкцију нанотуба одређене хиралности. Они су предложили метод 
ласерске селекције резонантне хиралности (енг. Laser Resonance Chirality Selection 
Method, LARCS). По том методу, приликом озрачивања узорка нанотуба ласером 





резонанцији са упадним зрачењем, тј. код оних чија се енергија прелаза поклапа 
са енергијом ласера. Уколико се зрачење обави на ваздуху, доћи ће до селективне 
деструкције тих резонантних нанотуба, односно до селективне деструкције 
нанотуба одређене хиралности. Исти поступак озрачивања ласером се даље 
понови, овај пут са енергијом hν2 и том приликом се оксидују нанотубе које су у 
резонанцији са овим ласером. Сукцесивним понављањем ових корака уз пажљив 
одабир таласних дужина ласера је могуће на крају добити само нанотубе неке 
жељене хиралности (слика 3.1).  
 
Слика 3.1: Шематски приказ селективног уклањања нанотуба из узорка применом 
ласерског зрачења. Приликом озрачивања узорка ласером енергије hν1 долази до 
оксидације само оних нанотуба које су у резонанцији са упадним зрачењем (а). 
Применом ласера енергије hν2 долази до уклањања нанотуба које су у резонанцији 
са овим зрачењем (б). На крају у узорку заостају само нанотубе жељене 
хиралности (в). Слика адаптирана из реф. 3 уз дозволу издавача. 
Неколико група аутора је применило исти приступ за селективно уклањање 
металних нанотуба из узорка једнослојних угљеничних нанотуба4-7. Овакав 
приступ има за циљ добијање нанотуба које се могу примењивати у електроници, 
нпр. за транзисторе са ефектом поља. За електронику су од великог значаја 
полупроводне нанотубе. Присуство металних нанотуба, које се одликују добром 
електричном проводљивошћу, изазива премошћавања и кратке спојеве, што у 
великој мери умањује ефекте полупроводних нанотуба. Раздвајање нанотуба по 
типу се своди на два циља: покушава се пронаћи синтетички пут који ће дати само 
један тип нанотуба и проналазе се постсинтетички методи за раздвајање нанотуба 
по типу. У постсинтетичке методе спадају физичке методе (диелектрофореза8, 
хроматографија у агарозном гелу9,10, ултрацентрифугирање11), ковалентна и 






15) и селективна деструкција једног типа нанотуба (дејством H2O2
16
, 
ласерско и микроталасно зрачење17). Селективна деструкција ласерским зрачењем 
има неколико предности над осталим наведеним методама. Ласер је веома 
погодан за озрачивање танких слојева нанотуба на одговарајућим подлогама. На 
овај начин се упрошћава технологија израде елемената за електронику. Друга 
предност је што не захтева присуство растварача и сурфактанта. На тај начин је 
избегнут корак каснијег одстрањивања сурфактанта и растварача из узорка 
нанотуба јер могу да утичу на својства нанотуба. Све ово чини озрачивање 
ласером брзом и једноставном методом за раздвајање нанотуба по типу. 
Механизам оксидације металних нанотуба под утицајем ласерског зрачења 
је још увек недовољно познат. По једном механизму, металне нанотубе имају лако 
доступне слободне електроне у проводној зони. Приликом озрачивања ласером, 
долази до њиховог кретања као одговор на промену електромагнетног поља4. Са 
друге стране, да би до истог ефекта дошло и код полупроводних нанотуба, 
неопходно им је саопштити енергију како би електрони прешли из валентне у 
проводну зону, односно како би савладали енергетски процеп. Други механизам 
постулира појаву вртложних струја које су одговорне за загревање металних 
нанотуба по Џуловом механизму5, а које се не јављају код полупроводних.  
За успешно уклањање нанотуба које су у резонанцији са ласерским 
зрачењем, односно за успешну оксидацију, неопходно је познавати одређене 
експерименталне податке као што су густина снаге ласера, време експозиције и 
средина у којој се озрачивање врши. Маехаши и сарадници су утврдили да висока 
густина снаге ласера има једнак утицај на све нанотубе, док умерена густина 
снаге изазива оксидацију само резонантних нанотуба3. До брзе оксидације долази 
при густинама снаге ласера између 0,4 и 0,9 W/μm2, док при 80 mW/μm2 постоји 
линеарна зависност степена оксидације и времена4. На основу праћења смањења 
интензитета G-траке у зависности од густине снаге ласера могуће је тачно 
одредити вредност густине снаге при којој долази до комплетног уништавања 
резонантних нанотуба у опсегу деловања ласерског зрака. На овај начин су 
Зандиан и сарадници утврдили да оксидација започиње при густини снаге ласера 





драстичним променом нагиба криве зависности интензитета G-траке од густине 
снаге раманског ласера4. У истом раду се такође тврди како селективна 
оксидација нанотуба испољава већу зависност од густине снаге ласера него од 
времена експозиције. Осим тога, аутори истичу неопходност подешавања овог 
параметра раманског ласера на ниже вредности како не би дошло до накнадних 
промена у узорку нанотуба приликом снимања раманских спектара. 
Озрачивањем нанотуба на ваздуху долази до оксидације резонантних 
нанотуба3,4 и том приликом настају оксиди угљеника, CO и CO2. На основу 
понашања D-траке у раманским спектрима, која не показује конзистентност како 
се повећава време експозиције, Зандиан и сарадници су закључили да ласерско 
озрачивање не доводи до повећања количине аморфног угљеника. Они су 
покушали да објасне оксидацију и резонантних и нерезонантних нанотуба на 
ваздуху. Предложили су механизам по коме под утицајем ласерског зрачења 
долази до еволуције и нуклеације дефеката који реагују са кисеоником из ваздуха. 
Та реакција је егзотермна, односно том приликом долази до ослобађања енергије, 
што чини даљу оксидацију неселективном. Што је већи удео нанотуба у облику 
снопова то ће бити већи степен оксидације нерезонантних нанотуба. Са друге 
стране, што је већи удео изолованих нанотуба, ласерско зрачење ће изазвати 
оксидацију само резонантних нанотуба. Зандиан и сарадници су предложили да се 
ласерски индукована оксидација нанотуба обави у атмосфери водене паре. 
Оксидација би притом била ендотермна и самим тим селективнија. Уколико се 
оксидација обави у атмосфери аргона нанотубе остају очуване18. Јудасака и 
сарадници су помоћу ласера извршили селективну оксидацију једнослојних 
нанотуба у раствору водоник-пероксида7. Том приликом су такође запазили да се 
селективност нарушава продужењем трајања озрачивања.  
Неколико група аутора се бавило проблемом утицаја подлоге на 
селективност деструкције једнослојних нанотуба озрачених ласером. Том 
приликом су испитиване нанотубе на подлогама од силицијума, керамике и 
кварца. Утврђено је да приликом озрачивања танких слојева нанотуба на 
одговарајућим подлогама долази до термалног купловања слоја и подлоге19. Дато 





могла бити постигнута дејством ласера. Зандиан и сарадници управо то 
купловање по значају сврставају испред ефекта резонанције приликом разматрања 
последица дејства ласера на танке слојеве нанотуба4. Услед овога ефекти 
загревања нанотуба под дејством ласера су већи у случају суспендованих 
нанотуба него у случају нанотуба на подлози19.  
У литератури се могу наћи тврдње да ласер утиче на једнослојне нанотубе 
у погледу пречника4,7,18,20. Ласерско зрачење таласне дужине 488 nm уништава 
једнослојне нанотубе мањих пречника, док нема селективности у погледу типа 
нанотуба7. Са друге стране, Хуанг и сарадници тврде да ласер првенствено 
изазива деструкцију металних нанотуба, док нанотубе малих пречника остају 
неоштећене6. Они су такође запазили да ласер поред металних, изазива 
деструкцију и полупроводних нанотуба великог хиралног угла.  
3.2. Термална оксидација 
Главне нечистоће у синтетисаном узорку нанотуба чине аморфни угљеник, 
графитне наночестице и наночестице металног катализатора, док је могуће 
присуство фулерена у мањој мери. Једна од метода за уклањање нечистоћа 
угљеничне природе из узорка нанотуба је оксидација. Пошто су такве нечистоће 
подложније оксидацији од угљеничних нанотуба, то се оне на овај начин могу 
превести у угљеничне оксиде, угљен-диоксид и угљен-моноксид, и тако 
одстранити из узорка. Иако оксидације киселинама као што су сумпорна или 
азотна или третман озоном имају подједнако дејство како на угљеничне нечистоће 
тако и на металне наночестице21, након њих заостаје велики број дефеката у 
структури нанотуба као и кисеоничних функционалних група. Неколико група 
аутора је до сада објавило резултате оксидације угљеничних нечистоћа на 
одређеним температурама22-30. Експериментални приступ подразумева динамичку 
или изотермалну оксидацију.  
Приликом динамичке оксидације температура се константно повећава до 
одређеног температурног максимума након чега долази до брзог хлађења узорка. 
Приликом тога су нанотубе изложене већем температурском распону него код 
изотермалне оксидације (слика 3.2). Предност оваквог начина оксидације је краће 





приликом могу настати и дефекти у структури нанотуба, нарочито при екстремно 
повећаним температурама. За разлику од динамичке оксидације, код 
изотермалног приступа се температура повећава до неке вредности након чега се 
одржава. Овај приступ је временски захтевнији, али је блажи, те не нарушава 
структуру нанотуба у тој мери као динамичка оксидација. Могуће је извршити 
комбинацију ова два начина оксидације тако што се прво динамичком 
оксидацијом одреди температура при којој долази до максималне оксидације 
нечистоћа уз минимално оштећење нанотуба, а потом изведе изотермална 
оксидација на тој температури. 
 
Слика 3.2: Графички приказ динамичке и изотермалне оксидације. 
Промене у узорку нанотуба изазване оксидацијом се прате помоћу 
раманске спектроскопије или термогравиметрије. У раманском спектру 
третираних узорака долази до промене D-траке која потиче од нарушене 
симетрије графенске равни. Приликом динамичке оксидације прво долази до 
смањења интензитета D-траке изазваног оксидацијом аморфног и графитног 
угљеника, а потом до њеног повећања што је последица настанка дефеката у 
зидовима нанотуба. Код термогравиметрије се на основу карактеристичног облика 
добијене криве, односно на основу максимума код диференцијалне 
термогравиметријске криве, може стећи слика о понашању нечистоћа и нанотуба 
приликом оксидације.  
Утврђено је да приликом одгревања синтетисаног узорка нанотуба прво 
долази до оксидације аморфног угљеника. Дементев и сарадници су применили 
динамички приступ оксидације угљеничних нечистоћа и утврдили да је 





730°С, након које и нанотубе бивају подложне оксидацији22. Том приликом су 
приметили и мања померања RBM (енг. Radial Breathing Mode) максимума у 
раманским спектрима одгреваних нанотуба ка нижим таласним бројевима што су 
приписали оксидацији нанотуба малих пречника. Гајевски и сарадници су на 
основу термогравиметријских мерења установили да температурна стабилност 
расте у низу аморфни угљеник – једнослојне нанотубе - графитне наночестице23. 
Они су успели да изврше оксидацију аморфног угљеника на 355°С у интервалу од 
180 минута. Даље повећање времена доводи до оксидације угљеничних нанотуба, 
а тек потом графитних наночестица. Могуће објашњење за овакво понашање лежи 
у закривљеној структури угљеничних нанотуба у поређењу са графитом, које су 
самим тим подложније оксидацији. Друго објашњење подразумева настанак 
кисеоничних функционалних група на отвореним крајевима нанотуба које 
убрзавају процес оксидације. Освалд и сарадници тврде да након 370°С долази до 
смањења интензитета D-траке у раманским спектрима како једнослојних тако и 
двослојних нанотуба, док она на 440°С потпуно ишчезава код двослојних 
нанотуба24. Брук и Митра такође сврставају графит испред једнослојних нанотуба 
у погледу подложности према термичкој оксидацији25. Они тврде да вишеслојне 
угљеничне нанотубе имају већу активациону енергију од једнослојних и самим 
тим су стабилније на термичку оксидацију. Поред тога запажају и ефекат 
катализатора присутног у узорку нанотуба који чини да се два узорка 
једнослојних угљеничних нанотуба оксидују различитим брзинама. Уколико се из 
узорка нанотуба уклони метални катализатор њихова активациона енергија за 
оксидацију се повећава за 50%26. Том приликом пречишћене нанотубе подлежу 
оксидацији на температури за 135°С већој него нанотубе које имају метални 
катализатор.   
3.3. Микроталасно зрачење 
У електромагнетном спектру микроталаси су смештени између 
радиоталаса и инфрацрвених таласа. Фреквенције микроталаса се налазе у опсегу 
од 300 MHz до 300 GHz, што одговара таласним дужинама од 1 cm до 1 m. Иако је 
њихова примена за загревање откривена случајно, истакли су се по својим 
особинама да хомогено загревају реакциону смешу, преносе велику енергију у 





могуће је извести реакцију са малом количином растварача. У пракси се за 
реакторе користи зрачење на 2,45 GHz (λ = 12,25 cm). Механизам загревања 
реакционе смеше се може објаснити помоћу диполарног ефекта, кондукционог 
ефекта и међуфазном променом поларизације. 
Приликом излагања нанотуба микроталасима долази до јаке апсорпције31, 
интензивног загревања, издвајања гасова и емисије светлости. Механизам 
интеракције микроталаса и нанотуба до данас није потпуно разјашњен. Приликом 
разматрања узрока који доводе до примећене апсорпције микроталаса морају се у 
обзир узети нечистоће присутне у узорку нанотуба, а ту пре свега спадају 
аморфни угљеник и наночестице катализатора. Микроталасно зрачење доводи до 
загревања узорка на основу два главна механизма: 
o механизам диполарне поларизације и 
o кондукциони механизам (Џулово загревање). 
Присуство електропроводних нечистоћа, попут угљеника и честица метала 
фаворизује кондукциони механизам. По њему, микроталаси загревају материјал 
тако што доводе до убрзаног кретања електрона под дејством електромагнетног 
зрачења. На овај начин металне наночестице доводе до локалног прегревања по 
механизму Џуловог загревања32. Са друге стране, постоје тврдње да нанометарске 
честице нису у довољној мери подложне утицају микроталаса да би изазвале 
локално загревање33 будући да се након њиховог уклањања из узорка нанотуба 
апсорпција микроталаса не смањује34. Други тип нечистоћа, односно аморфни 
угљеник, има проширени π-електронски систем који доприноси 
електропроводљивости. Управо је дати електронски систем одговоран за 
апсорпцију микроталаса од стране аморфног угљеника, који по механизму 
Џуловог загревања доводи до локалног прегревања узорка35. Још један 
потенцијални извор локалног прегревања је настанак гасне плазме под дејством 
микроталаса од адсорбованих гасова (пре свега азота и водоника) на зидовима 
нанотуба31.   
Диполарна поларизација има занемарљив утицај на апсорпцију 





нанотубе нема електричних дипола. Таква нанотуба је, услед своје 
једнодимензионе природе, ''балистички проводник''36, што значи да јој отпор не 
зависи од дужине, те нема расипања енергије током кретања електрона. Услед 
тога, кретање електрона унутар нанотубе које се јавља приликом њеног 
озрачивања микроталасима не доводи до стварања топлоте. Међутим, услед 
присуства дефеката нанотубе далеко одступају од идеалне структуре, што за 
последицу има загревање нанотуба помоћу микроталаса по механизму Џуловог 
загревања. Модел који помаже да се разуме апсорпција микроталаса од стране 
нанотуба подразумева и трансформацију електромагнетне енергије у механичке 
вибрације37. По овом моделу нанотубе подлежу загревању услед попречне 
параметарске резонанције, која потиче од поларизације нанотуба у 
микроталасном пољу.  
Иако је механизам апсорпције микроталаса од стране нанотуба недовољно 
јасан, они су нашли своју примену за пречишћавање нанотуба38-45, њихову 
функционализацију46-48, у системима за заштиту од електромагнетног зрачења 
(енг. Electromagnetic Interference Shielding, EMI)49-55 и у биомедицини за израду 
антитуморских терапеутских агенаса56-58. Једна од обећавајућих примена 
микроталасног зрачења лежи и у наноелектроници, где се они могу искористити 
за селективно уништавање металних нанотуба59-62. На тај начин у узорку 
преостају само полупроводне нанотубе које се могу употребити за израду 
нанометарских полупроводничких елемената. Овај начин раздвајања 
полупроводних од металних нанотуба је примамљив због чињенице да је брз и 
ефикасан и не захтева никаве додатне хемикалије.   
Микроталасно зрачење има различити ефекат на материјале са различитом 
диелектричном константом. Док је она код полупроводних нанотуба у опсегу 
између 1 и 10 63, код металних је, према теоријским проценама, веома висока64. 
Самим тим, металне нанотубе апсорбују микроталасе управо због своје високе 
диелектричне константе60,61. Микроталасно зрачење индукује јаке струје унутар 
металних нанотуба и долази до брзог повећања њихове температуре. Ово доводи 
до њихове селективне оксидације, односно уништавања. Сама оксидација се 





комбинације ова два механизма62. Уколико су нанотубе присутне у сноповима 
тада је оксидација изазвана микроталасима мање селективна, односно долази до 
оштећења полупроводних нанотуба које су у близини металних61. Запажено је да 
под дејством микроталаса може доћи до деструкције и полупроводних нанотуба 
малог пречника62. Ово се дешава због постојања великог напона услед 
закривљења код нанотуба које имају довољно мали пречник. Шим и сарадници су 
утврдили да је брзина деструкције нанотуба под дејством микроталаса већа код 
металних нанотуба великог пречника него код полупроводних нанотуба малог 
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4. Методе за карактеризацију угљеничних нанотуба 
 
У овом поглављу је дат кратак опис метода за карактеризацију угљеничних 
нанотуба. Ту ће пре свега бити речи о раманској спектроскопији као методи 
помоћу које је могуће одредити пречнике и тип нанотуба, и микроскопији атомске 
силе уз помоћ које је могуће добити информацију о пречницима и дужинама 
нанотуба као и присуству снопова нанотуба у узорку. Међутим, пре раманске 
спектроскопије као најважније методе за карактеризацију ових материјала, биће 
дат кратак осврт на UV-Vis спектроскопију једнослојних угљеничних нанотуба. 
4.1. UV-Vis спектроскопија 
Оптичка апсорпциона спектроскопија се често користи за одређивање 
приближне концентрације угљеничних нанотуба у колоиду1,2. UV-Vis спектри 
угљеничних нанотуба се снимају у D2O, будући да може доћи до преклапања 
Слика 4.1: UV-Vis спектар једнослојних угљеничних нанотуба добијених HiPco 
поступком диспергованих у натријум-додецилсулфату (а), са додатком 4-
хидроксибензендиазонијум соли концентрације 0,245 mmol/dm3 (б) и 0,344 
mmol/dm
3






максимума који потичу од нанотуба са максимумима који потичу од воде на 760 и 
1000 nm. У типичном UV-Vis спектру једнослојних угљеничних нанотуба се може 
запазити неколико максимума који одговарају електронским прелазима који су у 
сагласности са густином електронских стања (слика 4.1). Позиције ових 
максимума су зависне од хиралности и пречника нанотуба, а поређењем 
интензитета максимума који одговарају металним и полупроводним нанотубама 
може се стећи слика о релативној заступљености ова два типа нанотуба у узорку. 
Међутим, услед широког распона пречника нанотуба, често долази до преклапања 
максимума у UV-Vis спектру. Такође, присуство снопова у колоидима 
угљеничних нанотуба умањује тачност одређивања њихове концентрације 
применом UV-Vis спектроскопије. Поред наведеног, одређени сурфактанти 
испољавају селективност по типу нанотуба, на тај начин фаворизујући присуство 
једног типа у UV-Vis спектрима на рачун других3, што умногоме отежава анализу 
таквих спектара.  
Помоћу UV-Vis спектроскопије је могуће испитати и танке слојеве 
угљеничних нанотуба5. Предуслов да се ово изведе је депоновање слоја на 
транспарентној подлози. Карактеризација танких слојева угљеничних нанотуба 
UV-Vis спектроскопијом је од великог значаја у случају нанотуба које се јако 
тешко диспергују, попут нанотуба велике дужине или нанотуба подвргнутих 
дејству високих температура у вакууму. Међутим, спектроскопија танких слојева 
је веома зависна од начина депоновања слоја, као и његове дебљине, те њу 
карактерише веома ниска репродуктивност. Услед бројних недостатака приликом 
снимања како колоида тако и танких слојева угљеничних нанотуба, UV-Vis 
спектроскопија је споредна метода за њихову карактеризацију. 
4.2. Раманска спектроскопија 
Раманска спектроскопија се показала као одлична карактеризациона 
метода за угљеничне нанотубе. Раманска спектроскопија једнослојних 
угљеничних нанотуба је резонантни процес. То значи да је рамански одзив 
нанотуба значајно појачан у случају када се поклапају енергија раманског ласера 
и енергија дозвољеног електронског прелаза нанотубе. Како су електронска 





од њеног пречника и хиралног вектора, то значи да ће од мноштва нанотуба 
присутних у узорку рамански ласер побуђивати само резонантне нанотубе тј. оне 
чија се енергија прелаза поклапа са енергијом ласера. Типичан рамански спектар 
једнослојних угљеничних нанотуба има неколико региона односно трака: RBM 
регион (енг. Radial Breathig Mode), D-траку, G-траку и G'-траку као други 
хармоник G-траке (слика 4.2). Приликом анализе максимума који се јављају у 
раманским спектрима угљеничних нанотуба углавном се примењује 
деконволуција лоренцијанском функцијом, изузев нискофреквентне компоненте 
G-траке (тзв. G- компоненте) у случају металних нанотуба код које се примењује 
Брајт-Винер-Фано функција (енг. Breit-Wigner-Fano, BWF). 
 
Слика 4.2: Типичан рамански спектар једнослојних угљеничних нанотуба 
снимљен ласером таласне дужине 633 nm. У спектру се јасно могу уочити 
поједини региони, односно траке: RBM регион, D-трака, G-трака (састављена из 
G
+
 и G- компоненте) и G'-трака. Слика адаптирана из реф. 6 уз дозволу издавача. 
RBM регион је карактеристичан искључиво за угљеничне нанотубе. 
Налази се у опсегу од 100-350 cm-1 (за нанотубе код којих је 0,7 nm < d < 2 nm)7 и 
потиче од вибрација угљеникових атома у радијалном правцу, одакле потиче и 
назив јер изгледа као да нанотуба дише. Помоћу њега је могуће одредити пречник 
нанотубе, доделити им (n,m) индексе и проценити ком типу припадају, односно да 
ли су металне или полупроводне. Положаји максимума у RBM делу спектра 
(ωRBM) зависе искључиво од пречника нанотуба (d), док хирални угао на њих нема 











где је A константа пропорционалности, док В представља фактор утицаја средине 
и разликује се у зависности да ли је нанотуба у снопу, на подлози или 
диспергована у раствору сурфактанта. Вредности константи А и В се веома 
разликују у литературним изворима. За нанотубе пречника 1,5±0,2 nm унутар 
снопа А има вредност 234 cm-1, а В 10 cm-1 8. Уколико је нанотуба потпуно 
изолована на Si подлози тада је А = 248 cm-1 а В = 0 9. Релација (4.1) се примењује 
у случајевима када се пречник нанотуба креће у распону од 1 до 2 nm. За 
пречнике мање од 1 nm услед великог закривљења графенске равни ωRBM у 
великој мери зависи од хиралности нанотубе10, док су за пречнике веће од 2 nm 
RBМ максимуми тешко уочљиви.  
RBM регион истог узорка снимљен различитим раманским ласерима 
показује знатне разлике. Ово произилази из чињенице да рамански сигнал дају 
само резонантне нанотубе. За темељнију карактеризацију неког узорка неопходно 
је снимити раманске спектре коришћењем што је могуће више ексцитационих 
линија ласера како би се добила потпунија слика о расподели пречника. 
Полуширина (енг. Full Width at Half Maximum, FWHM) RBM трака изолованих 
нанотуба на SiО2 подлози је обично око 3 cm
-1
 
11. Пошто полупроводне и металне 
нанотубе истих или сличних пречника немају исте енергије прелаза, помоћу ωRBM 
снимљених са више ласерских линија се може одредити и садржај металних и 
полупроводних нанотуба у узорку12. Процену које нанотубе ће бити резонантне 
при некој енергији ласера је могуће извршити на основу Катауриног дијаграма.  
Катаурин дијаграм, који је име понео по јапанском научнику Хиромичију 
Катаури, је теоријски дијаграм који повезује енергије прелаза угљеничних 
нанотуба са њиховим пречником13-18 (слика 4.3). Помоћу Катауриног дијаграма је 
могуће одредити индексе и тип нанотубе. Свака таласна дужина раманског 
ласера, којој одговара енергија ЕL, побуђује оне нанотубе чија је енергија прелаза 
Eii блиска ЕL и те нанотубе дају јасан рамански сигнал. Повлачењем хоризонталне 





RBМ спектру нанотуба добити региони у ком се јављају само металне, односно 
само полупроводне нанотубе.  
 
Слика 4.3: Катаурин дијаграм за нанотубе у распону пречника од 0-3 nm. У сивом 
региону су нанотубе пречника између 0,7 и 2 nm. Црни кружићи представљају 
полупроводне, а црвени металне нанотубе. Слика адаптирана из 
http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/kataura/katauran.pdf (децембар 2012.). 
Катаурин дијаграм представља теоријски одређене вредности енергија 
прелаза изолованих нанотуба. У литератури се могу наћи и експериментално 
добијени дијаграми зависности ових енергија од пречника нанотуба који се у 
одређеној мери разликују од оригиналног Kатауриног дијаграма. Разлике потичу 
од Ван дер Валсових сила и приметне су у случају када су нанотубе у снопу. За 
нанотубе у снопу RBМ максимуми су најчешће померени ка нижим 
енергијама17,19-21 и имају већу полуширину (FWHM) него максимуми изолованих 
нанотуба17,20,21. На основу фотолуминесценције је изведен емпиријски модел за 
једнослојне угљеничне нанотубе у воденом раствору уз присуство сурфактанта, 
али је том приликом примећена само резонанција полупроводних нанотуба22. 
Фантини и сарадници су одредили резонантне профиле за металне и 
полупроводне нанотубе и установили да дата резонанција у великој мери зависи 





указује на то да је оригинални Катаурин дијаграм веома зависан од услова 
средине у којој се нанотубе налазе. 
 Најинтензивнија трака раманског спектра једнослојних угљеничних 
нанотуба је G-трака, односно тангенцијални вишекомпонентни регион. G-трака 
је карактеристична за све угљеничне материјале. Јавља се у области између 1500-
1600 cm
-1. За разлику од графита где је G-трака само један лоренцијански 
максимум на 1582 cm-1 23, код једнослојних угљеничних нанотуба се она састоји 
од шест компонената различитих симетрија24-27. У случају изоловане 
полупроводне нанотубе G-трака се састоји од две компоненте: високофреквентне 
G
+
 и нискофреквентне G- које обе имају симетричан облик криве. G+ компонента 
се налази на 1590 cm-1 и потиче од вибрација угљеникових атома дуж осе 
нанотубе. Њен положај је независан од пречника нанотубе. Са друге стране, 
положај G- компоненте (ωG
-
), која потиче од вибрација угљеникових атома у 











, поред RBM максимума, може послужити за одређивање пречника 
нанотуба9,29. На основу симетрије G-траке може се добити информација о типу 
нанотуба у узорку. Уколико је G-трака симетрична, односно уколико се код 
њених компонената може извршити деконволуција симетричним лоренцијанским 
функцијама, тада су у узорку присутне полупроводне нанотубе. Уколико у узорку 
имамо и металне нанотубе, тада је нискофреквентна, односно G- компонента, 
шира и асиметрична и одговара јој Брајт-Винер-Фано облик криве13,30. Ово 
ширење G- компоненте потиче од електрон – фонон интеракција код металних 
нанотуба и карактеристично је за све угљеничне материјале са металним 
карактером (n-допирана графитна интеркалациона једињења, n-допирани 
фулерени и сл.). Интензитет ове компоненте зависи од пречника и заступљености 
металних нанотуба у узорку28. У раманском спектру једнослојних угљеничних 
нанотуба се јавља и други хармоник G-траке, означен са G'.  Налази  се  између 





Од значаја за карактеризацију једнослојних угљеничних нанотуба 
раманском спектроскопијом је и D-трака. Она се у спектрима обично јавља око 
1350 cm
-1, али се услед дисперзионих ефеката може наћи између 1250 и 1450 cm-1 
31. Њен положај зависи како од метода синтезе нанотуба тако и од раманског 
ласера. D-трака подразумева расејање услед дефеката који нарушавају симетрију 
графенске равни. Јавља се у раманским спектрима свих угљеникових алотропа. У 
спектрима угљеничних нанотуба потиче како од дефеката у њиховој структури, 
тако и од аморфног угљеника присутног у узорку. Један од начина за одређивање 
да ли D-трака потиче од дефеката у структури нанотуба или од аморфног 
угљеника је облик D-траке. Уколико се она јавља као широк максимум (~100 cm-1) 
тада потиче од аморфног угљеника, док су ужи максимуми (~10-20 cm-1) 
последица дефеката у структури нанотуба32. Однос између интензитета D и G-
траке (ID/IG однос) је добар показатељ квалитета узорка нанотуба.  
4.3. Микроскопија атомских сила 
Микроскопија атомских сила (енг. Atomic Force Microscopy, AFM) је 
метода за карактеризацију узорака нанометарских величина која спада у групу 
микроскопија са скенирајућом сондом (енг. Scanning Probe Microscopy, SPM). 
Развијена је са циљем да се превазиђе ограничење скенирајуће тунелске 
Слика 4.4: На основу AFM мерења је могуће извршити визуелизацију угљеничних 






микроскопије која може да испитује искључиво електропроводне материјале. 
Помоћу микроскопије атомских сила је могуће добити тродимензионални приказ 
површине узорка на микрометарском или нанометарском нивоу. 
Микроскопија атомских сила се показала идеалном техником за 
испитивање танких слојева угљеничних нанотуба. На тај начин се угљеничне 
нанотубе могу визуелизовати (слика 4.4), а помоћу одговарајућег софтвера је 
могуће измерити пречнике нанотуба и проценити да ли су оне изоловане или у 
снопу, а исто тако и њихову дужину. За AFM мерења се нанотубе депонују на 
подлоге од лискуна или силицијума које се одликују ниском храпавошћу. 
Депоновањем слоја помоћу спин котера се обезбеђује униформнија дебљина по 
целој површини слоја, док се истовремено одстрањују велики снопови нанотуба.   
Међутим, приликом снимања AFM слика могу се јавити одређени 
артефакти који упућују на погрешне закључке34. На те артефакте утичу величина 
и облик иглице, вибрације из околине, контаминација површине узорка и 
контаминација саме иглице. Избором оптималне величине иглице микроскопа 
елиминише се могућност погрешног одређивања димензија сниманог објекта 
(слика 4.5). Ово је од велике важности за одређивање тачног пречника нанотуба 
овом методом.   
 
Слика 4.5: Шематски приказ AFM снимања широком и уском иглицом и 
одговарајуће AFM слике. Пречник сниманог објекта (d) је много већи у случају 
широке иглице, што упућује на погрешне закључке. 
 Артефакти настали контаминацијом површине узорка се на AFM слици 





одређеног шаблона на слици. Овакве слике нису од користи за карактеризацију 
узорка. Ипак, уз пажљиви одабир иглице и мерних параметара, као и уз пажљиву 
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5. Циљ рада  
 
Због својих јединствених особина угљеничне нанотубе имају потенцијалну 
примену у многим областима. Нарочито је интересантна њихова примена  у 
електроници, где се могу искористити њихова електрична проводљивост и мала 
густина за израду електронских елемената који имају потенцијала да замене и 
унапреде постојеће. Значајно поље примене угљеничних нанотуба у електроници 
представља израда превлака за заштиту од електромагнетног зрачења, будући да 
су нанотубе показале висок степен апсорпције зрачења у широком опсегу спектра. 
Циљ ове докторске дисертације је темељно испитивање утицаја 
електромагнетног зрачења из видљиве, инфрацрвене и микроталасне области на 
структурне особине танких слојева једнослојних угљеничних нанотуба 
депонованих вакуумском филтрацијом. Користиће се једнослојне нанотубе два 
произвођача, Bucky Corporation, Houston, USA и Chengdu Organic Chemicals Co. 
Ltd., Chinese Academy of Sciences. Оба типа нанотуба су добијена поступком 
хемијске депозиције из парне фазе, али се разликују по употребљеном 
катализатору за време синтезе. Танки слојеви угљеничних нанотуба ће бити 
изложени дејству зрачења ОПО ласера различитих таласних дужина из области 
видљивог зрачења, термалном одгревању и дејству микроталаса при различитим 
снагама реактора. Ова тема је донекле обрађена у научној литератури, а један од 
циљева је провера тврдње да се под дејством електромагнетног зрачења може 
изазвати селективна деструкција једног типа нанотуба. Уколико би ово било 
остварено, технологија израде полупроводничких елемената за електронику би 
била значајно упрошћена.  
Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба ће након озрачивања 
бити окарактерисани раманском спектроскопијом, микроскопијом атомских сила 
и UV-Vis спектроскопијом. На основу добијених резултата моћи ће да се стекне 
јасна слика о ефектима које електромагнетно зрачење из појединих области 





6. Експериментални део 
 
6.1. Депоновање танких слојева нанотуба 
У експерименталном делу ове докторске дисертације су коришћене 
једнослојне угљеничне нанотубе од произвођача Bucky Corporation, Houston, USA 
(у даљем тексту означене са BSWCNT) и Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd., 
Chinese Academy of Sciences (у даљем тексту CSWCNT). Према подацима 
произвођача, BSWCNT нанотубе имају чистоћу од 95% и просечни пречник 1-2 
nm 
1, док су CSWCNT чистоће >90%, пречника 1-2 nm и дужине 5-30 μm 2. Оба 
типа нанотуба су синтетисана хемијском депозицијом из парне фазе (CVD 
поступак), а основна разлика међу њима је катализатор коришћен током синтезе. 
У случају BSWCNT улогу катализатора су имале наночестице гвожђа, док су 
CSWCNT синтетисане применом наночестица кобалта. 
Табела 6.1: Удео појединих елемената у узорку CSWCNT. Табела адаптирана из 
реф. 2 







Дисперзија нанотуба је направљена додавањем 30 mg нанотуба у 100 ml 
0,2%-ног воденог раствора натријум-додецилсулфата (SDS) као сурфактанта. 
Дисперзија је стављена на ултразвучно купатило снаге 750 W у трајању од 4 сата, 
а након тога је центрифугирана у трајању од 1 сат при 4000 о/мин у циљу 
уклањања заосталих снопова. За прављење танких слојева је искоришћен 
супернатант. Он је пропуштен кроз Millipore филтере (величина пора 0,2 μm) под 
дејством вакуума. Након формирања слоја нанотуба на филтеру он је темељно 





глазирану керамичку плочицу, а добар контакт филтера и керамичке подлоге је 
обезбеђен притиском помоћу стаклене плочице. Филтер је уклоњен растварањем у 
хлороформу, након чега су керамичке подлоге са депонованим слојевима 
нанотуба остављене да се осуше. Будући да је избор подлоге од великог значаја 
због термалног купловања подлоге и узорка3,4, керамика је одабрана како би се 
дато купловање свело на минимум. Дебљина слојева је одређена помоћу AFМ 
мерења и кретала се у распону од 120 - 340 nm. 
За АFМ карактеризацију танки слојеви су припремљени растварањем 1 mg 
нанотуба у 10 ml дихлорбензена. Дисперзија је потом стављена на ултразвучно 
купатило у трајању од 4 сата, а потом центрифугирана у трајању од 1 сат при 4000 
о/мин. Накапано је 10 μl супернатанта на свеже поцепан лискун, који је потом 
стављен на спин коатер на 3000 о/мин у трајању од 1 минута. Како би се пратила 
промена морфологије снопа нанотуба током озрачивања, сноп нанотуба је 
лоциран на TGX калибрационој решетки (NanoandMore GmbH).  
6.2. Модификација танких слојева нанотуба 
6.2.1. Модификација танких слојева нанотуба озрачивањем OПO ласером 
Оптички параметарски осцилатор (ОПО) са могућношћу промене таласне 
дужине (Continuum, Panther ® EX) је коришћен као ласерски извор за озрачивање. 
Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба на керамичкој подлози су 
озрачивани таласним дужинама у опсегу од 430 до 800 nm. ОПО ласер обезбеђује 
ласерске пулсеве у трајању од 6 ns на фреквенцији од 3 Hz. Енергија сваког пулса 
у видљивом опсегу је између 12 и 28 mJ. Сочиво са жижном даљином од 7 cm је 
употребљено да фокусира ласерски сноп на узорак. Процењена густина снаге за 
узорке на керамичким подлогама је између 0,64 и 1,5 W/μm2, док је за узорке на 
лискуну 21,4 пута мања. Сви узорци су третирани на собној температури на 
ваздуху. 
6.2.2. Модификација танких слојева нанотуба термалним одгревањем 
За термално одгревање је употребљено посебно дизајнирано грејно тело 
способно да брзо постигне жељену температуру и да је потом одржава. Дато 





термопара, као и способност да искључи даље грејање узорака након постизања 
жељене температуре. Један сет узорака је подвргнут брзом термалном одгревању 
до 450°С у временским интервалима од 60, 75 и 90 s, након чега су  узорци 
остављени да се охладе на ваздуху. 
Други сет узорака је изотермално одгреван у пећи на 300°С у трајању од 1, 
5 и 24 сата. Попут узорака подвргнутих брзом термалном одгревању, и 
изотермално одгревани узорци су третирани на ваздуху. 
6.2.3. Модификација танких слојева нанотуба озрачивањем микроталасним 
зрачењем 
Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба на керамичким 
плочицама су озрачени микроталасним зрачењем фреквенције 2,45 GHz у CEM 
Discover реактору (слика 6.1) који има могућност одабира и контроле снаге 
реактора и праћења температуре узорака током озрачивања. Подешена је снага 
реактора од 25 W и један сет узорака је озрачен у трајању од 30, 60, 180 и 300 s, а 
потом је снага реактора подешена на 250 W након чега је озрачен други сет 
узорака, такође у трајању од 30, 60, 180 и 300 s. Приликом озрачивања праћена је 
промена температуре узорака.  
 
Слика 6.1: Реактор CEM Discover коришћен у склопу овог истраживања.  
6.3. Карактеризација узорака 
За карактеризацију узорака су коришћене методе UV-Vis спектроскопије, 





6.3.1. UV-Vis спектроскопија 
UV-Vis спектроскопска мерења су урађена на Avantes спектрофотометру 
(слика 6.2) који има могућност рада у ултраљубичастој, видљивој и инфрацрвеној 
области (200-2500 nm). Узорци BSWCNT и CSWCNT су снимљени у 0,2%-ном 
D2O раствору SDS коришћењем стандардних полиетиленских кивета дебљине 1 
cm. Мерења су урађена на собној температури, а добијени спектри су обрађени 
помоћу програма Microcal Origin 8. Сваки спектар је коригован у односу на 
коришћени медијум. 
 
Слика 6.2: UV-Vis спектрофотометар Avantes коришћен у склопу овог 
истраживања. 
6.3.2. Раманска спектроскопија 
Рамански спектри испитиваних узорака су снимљени на инструменту DXR 
Raman Spectroscope Thermo Scientific (слика 6.3) коришћењем ласера таласне 
дужине 532 nm (диодни чврсти), 633 nm (He-Ne гасни) и 780 nm (диодни) при 
константним снагама ласера од 10, 7 и 14 mW, при експозицији од 10 s и са 10 
понављања. Спектралне резолуције су 0,5 и 1 cm-1, респективно. Снимања су 
изведена на собној температури на ваздуху. Ласерски сноп је фокусиран 
објективом увећања 50х на узорак постављен на X-Y покретни носач. Сваки 
узорак је снимљен на пет различитих места да би се потврдила хомогеност и 
униформност узорака. Приликом снимања раманских спектара коришћен је тзв. 
''high brightness'' ласер који обезбеђује већу густину снаге у односу на тзв. '' high 
power'' ласере. Контрола снимања раманских спектара вршена је употребом 
софтвера OMNIC. Код сваког спектра је извршена корекција на утицај подлоге и 
флуоресценцију и корекција базне линије. Идентификација по типу нанотуба, тј. 





Деконволуција спектара је урађена у програму Microcal Origin 8. Деконволуција 
спектара је урађена са 2, 3, 4 или 5 лоренцијанских функција и BWF функцијом 
све до задовољавајућег поклапања са оригиналном кривом. Редуковани квадрат 
грешке свих деконволуисаних спектара лежи у опсегу од 1-5·10-5. 
 
Слика 6.3: Рамански спектрофотометар DXR Raman Spectroscope Thermo Scientific 
коришћен у склопу овог истраживања. 
6.3.3. Микроскопија атомских сила 
AFM снимања су урађена на Quesant микроскопу (слика 6.4) на ваздуху, на 
собној температури. Микроскоп је радио у бесконтактном режиму (енг. tapping 
mode). За снимање су коришћене стандардне силицијумске иглице (NanoandMore, 
GmbH) константе силе 40 N/m.  
 






   Литература: 
(1) http://buckyusa.com/Carbon%20Nanotubes.htm (март 2013.) 
 (2) http://www.timesnano.com/en/view.php?prt=3,29,48,58 (март 2013.) 
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7. Резултати и дискусија 
 
Промена у структури танких слојева једнослојних угљеничних нанотуба 
третираних електромагнетним зрачењем из видљиве, инфрацрвене и 
микроталасне области је испитана UV-Vis и раманском спектроскопијом и 
микроскопијом атомских сила. У овом поглављу су представљени резултати ових 
мерења.    
7.1. UV-Vis спектроскопија 
Колоиди BSWCNT и CSWCNT су испитани UV-Vis спектроскопијом, а 
снимљени спектри су приказани на слици 7.1.  
Оба UV-Vis спектра имају по један максимум који се у случају BSWCNT 
јавља на 251,22 nm, док је код CSWCNT померен ка нешто нижим вредностима и 
налази се на 246,24 nm. Међутим, поменути максимуми немају задовољавајућу 
полуширину, те се не могу искористити за идентификацију нанотуба. Губитак 
оштрине максимума у UV-Vis спектрима једнослојних угљеничних нанотуба се 
може приписати присуству снопова нанотуба у узорку.  
 
 






7.2. Раманска спектроскопија 
У раманском спектру једнослојних угљеничних нанотуба доминирају три 
региона од значаја за њихову карактеризацију: RBM регион на 100-350 cm-1, D-
трака на око 1350 cm-1 и G-трака између 1500 и 1600 cm-1. На основу максимума у 
RBM региону, а уз помоћ Катауриног дијаграма, може се стећи слика о 
пречницима и типу нанотуба, односно може се поуздано утврдити да ли 
максимум потиче од металне или полупроводне нанотубе. Осим тога, такође на 
основу поменутог дијаграма, могу се нанотуби чији се максимум јавља у овој 
области доделити (n,m) индекси. Интензитет D-траке у односу на G-траку (ID/IG 
однос) даје информацију о структури нанотуба, односно осликава количину 
дефеката у зиду нанотуба и присутност аморфног угљеника, док се G-трака на 
основу својих компонената (лоренцијанских и BWF) може искористити за 
процену присуства нанотуба одређеног типа у узорку.  
Једнослојне угљеничне нанотубе озрачене електромагнетним зрачењем из 
видљиве, инфрацрвене и микроталасне области су окарактерисане раманском 
спектроскопијом са посебним нагласком на RBМ регион и G-траку. Уколико је то 
било могуће, на основу положаја максимума у RBМ региону су нанотубама 
одређени (n,m) индекси и праћено је њихово померање са прогресом озрачивања. 
Рамански спектри су снимљени помоћу три ексцитациона ласера са таласним 
дужинама 532, 633 и 780 nm, којима одговара енергија од 2,33, 1,96 и 1,59 еV, 
респективно. Различити ласери имају различиту дубину продора светлости у 
запремину узорка, те се у зависности од употребљеног ласера добијају различити 
подаци о узорку. 
Дубина продора светлости (δ) је директно повезана са индексом преламања 







За израчунавања дубине продора светлости у узорак угљеничних нанотуба су 
искоришћене вредности индекса преламања и моларног апсорпционог 
коефицијента добијених елипсометријски2. Израчунате вредности су дате у 





Табела 7.1: Дубина продора светлости различитих раманских ласера 
λ (nm) Е (еV) n  k  δ (nm) 
532 2,33 1,57 0,16 168 
633 1,96 1,67 0,14 215 
780 1,59 1,71 0,11 331 
 
Идући у смеру зелени ласер (532 nm) – црвени ласер (633 nm) – 
инфрацрвени ласер (780 nm) повећава се дубина продора светлости. Из наведеног 
се може закључити да спектри снимљени зеленим ласером у већој мери 
осликавају стање на површини танког слоја, а са повећањем таласне дужине 
ласера у раманским спектрима се јављају сигнали резонантних нанотуба које су 
све дубље у запремини узорка. На слици 7.2 су дати спектри BSWCNT и 
CSWCNT снимљени помоћу три раманска ласера (зелени, црвени и инфрацрвени 
ласер). У добијеним необрађеним спектрима како BSWCNT тако и CSWCNT се 
јављају сигнали који потичу од керамичких подлога. Код спектара снимљених 
зеленим ласером сигнали који потичу од подлоге се не могу уочити или имају 
веома мали интензитет. Супротно томе, спектри снимљени инфрацрвеним 
ласером показују већи утицај подлоге, који је израженији код CSWCNT него код 
BSWCNT. Поред дубине продора светлости раманског ласера, на изглед спектра, 
односно на присуство сигнала који потиче од подлоге у већој или мањој мери, 
утиче и сама дебљина танког слоја која је условљена припремом узорака, а која је 
на основу AFM мерења процењена на 120-340 nm. Осим тога, могућа 
нехомогеност танког слоја такође може довести до појаве ових сигнала. На слици 
7.2 сигнали који потичу од подлоге имају највећи интензитет у спектрима који су 
снимљени црвеним ласером (λ=633 nm), иако је очекивано да буду 
најинтензивнији у спектрима добијеним инфрацрвеним ласером. Ова појава је 
последица дебљине испитиваних слојева, која је у случају узорака снимљених 
црвеним ласером мања од дубине продора светлости датог ласера.  
У литератури која се бави сличном проблематиком обрађен је проблем 
загревања узорка под дејством раманског ласера3-5. Истакнуто је како ово 





карактеризације нанотуба озрачених ласером, те стога Зандиан и сарадници 
указују на неопходност снимања раманских спектара при нижим снагама ласера6.  
 
Слика 7.2: Рамански спектри неозрачених BSWCNT (а) и неозрачених CSWCNT 





Ефекти загревања узорака су стога анализирани праћењем померања 
максимума G-траке и одговарајућих максимума у RBM региону (означених на 
слици 7.2) са променом снаге ласера. У литератури која се бави овом 
проблематиком је запажено померање максимума у раманским спектрима 
угљеничних нанотуба ка нижим таласним бројевима са повећањем температуре, 
укључујући RBM регион и мод тангенцијалног истезања7. Иако је познато да је 
температурна зависност раманског спектра изазвана нехармонијским 
осцилацијама решетке, тачан механизам ове појаве још увек није довољно 
разјашњен. Сматра се да је за ово померање сигнала у раманским спектрима 
угљеничних материјала одговорно продужавање веза угљеник-угљеник као 
последица термалне експанзије, или нехармонијксог спрезања фононских модова. 
На слици 7.3 су дати графици зависности промене максимума G-траке као и 
максимума у RBM региону од промене снаге ексцитационог ласера. Снага ласера 
је мењана у опсегу од 1 до 14 mW, у зависности од таласне дужине самог ласера 
који је коришћен приликом снимања. Спектри добијени при снази ласера од 1 mW 
имају интензиван фон за све ексцитационе ласере, те се у њима тешко могу 
уочити максимуми у RBM региону.  
Максимум G-траке BSWCNT у раманском спектру добијеним помоћу 532 
nm ласера се померио ка нижим таласним бројевима за 3,8 cm-1 са променом снаге 
ласера од 1 до 14 mW. Ова померања у случају ласера таласних дужина 633 и 780 
nm имају вредност 2,4 и 2,9 cm-1, респективно (слика 7.3а). На основу вредности 
температурног коефицијента за G-траку код  угљеничних  нанотуба  који  износи  
-0,019 cm
-1
/К 3, дата померања одговарају повећањима температуре од 200, 125 и 
150 К, респективно. Одређени максимуми у RBМ региону такође показују тренд 
померања ка нижим таласним бројевима, што је још један показатељ извесног 
повећања температуре узорака BSWCNT приликом раманских снимања.  
Са друге стране, G-трака CSWCNT се помера ка вишим таласним 
бројевима када се као ексцитациона линија употреби зелени ласер (слика 7.3б). 
Одређени максимуми у RBМ региону у спектрима снимљеним при нижим 
снагама ласера не показују померање ни ка вишим ни ка нижим таласним 





ексцитациона линија употреби црвени или инфрацрвени ласер. За оба ласера дати 
максимум се помера ка нижим таласним бројевима са повећањем снаге раманског 
ласера од 1 до 14 mW, и то 0,475 cm-1 за црвени и 2 cm-1 за инфрацрвени ласер, 
што одговара повећању температуре од 25 и 105 К, респективно.  
 
Слика 7.3: Графици зависности положаја максимума G-траке и RBM максимума 






Претходно запажена понашања максимума у раманским спектрима 
угљеничних нанотуба воде закључку да се два узорка нанотуба коришћена у 
оквиру ове докторске дисертације, BSWCNT и CSWCNT, понашају различито 
приликом раманских снимања. Док ексцитациони ласери доводе до значајног 
повећања температуре BSWCNT, дато повећање температуре код CSWCNT je тек 
незнатно. Хемијска анализа BSWCNT и CSWCNT је показала да у узорку 
нанотуба постоји и значајан удео заосталог металног катализатора, пре свега 
гвожђа и кобалта, респективно8. Вредност топлотне проводљивости за кобалт је 
100 W·m-1·K-1, док код гвожђа има вредност 80,2 W·m-1·K-1 што је за око 20% 
мање. Уколико претпоставимо да је топлотна проводљивост оба узорка нанотуба 
идентична, велико повећање температуре код BSWCNT се може објaснити бржом 
акумулацијом топлоте у региону ласерског снопа условљену слабијом топлотном 
проводљивошћу гвожђа. Код CSWCNT заостали кобалт доводи до бржег 
расипања топлоте, односно до преноса топлоте из региона ласерског снопа на 
целу запремину узорка и подлогу, те је акумулација топлоте мања. Последица 
овога је веће повећање температуре BSWCNT него CSWCNT.  
7.2.1. Анализа раманских спектара узорака озрачених ОПО ласером 
снимљених ексцитационим ласером таласне дужине 532 nm 
У зависности од употребљеног ексцитационог ласера приликом снимања 
раманских спектара зависи које ће нанотубе бити резонантне, односно од којих 
нанотуба ће потицати максимуми у RBM делу спектра. RBM регион је, на основу 
Катауриног дијаграма, подељен на области у којима се јављају максимуми од 
полупроводних нанотуба и на области са максимумима од металних нанотуба. На 
слици 7.4 је дат Катаурин дијаграм на основу кога се јасно види да за просечaн 
распон пречника нанотуба од 0,7 до 2 nm полупроводне и металне нанотубе 
бивају резонантне у различитим областима RBM региона у зависности од 
ексцитационог ласера. Тако се рецимо за ексцитациони ласер таласне дужине 532 
nm, којој одговара енергија ласера од 2,33 еV, у RBM региону полупроводне 
нанотубе јављају у области од 100-110 и 120-210 cm-1, док се металне јављају од 
110-120 и 210-300 cm-1. Са друге стране, за ексцитациони ласер таласне дужине 










Слика 7.4: Катаурин дијаграм на основу ког се могу проценити области у којима 
се јављају максимуми металних (црвени кружићи), односно полупроводних 
нанотуба (црни кружићи) за три ексцитациона ласера коришћена у оквиру ове 
докторске дисертације. Слика адаптирана из http://www.photon.t.u-
tokyo.ac.jp/~maruyama/kataura/katauran.pdf (децембар 2012.). 
На слици 7.5 је дат RBM регион BSWCNT и CSWCNT озрачених ОПО 
ласером таласних дужина 430, 500, 600, 700 и 800 nm. Укупна енергија ласера је 
била 84 mЈ. На свакој таласној дужини ласера је узорак озрачиван са различитим 
бројем пулсева док није постигнута укупна снага од 84 mЈ. Спектри су добијени 
коришћењем 532 nm раманског ласера и поређани вертикално ради прегледности. 
На основу Катауриног дијаграма су одређени региони у којима се јављају 
максимуми који потичу од металних (црвене површине) и полупроводних 
нанотуба (сиве површине). У сагласности са врстом нанотуба (BSWCNT или 
CSWCNT) и таласне дужине ОПО ласера узорци су обележени као SBP (BSWCNT 
неозрачени узорак), SB430, SB500, SB600, SB700, SB800, SCP (CSWCNT 
неозрачени узорак), SC430, SC500, SC600, SC700 и SC800, респективно. 
На основу праћења померања максимума у RBM региону могу се извести 
закључци о томе да ли се нанотуба под дејством електромагнетног зрачења 
оксидовала или је дошло до њеног изоловања из снопа. Парк и сарадници тврде да 





бројевима9, док са друге стране постоје тврдње да приликом оксидације не долази 




спектара оксидованих нанотуба указују на велики померај D-траке ка вишим и 
нешто мањи померај G-траке ка нижим таласним бројевима11. Са друге стране, 
приликом издвајања нанотуба из снопа под дејством Џуловог загревања долази до 
Слика 7.5: RBM регион раманских спектара неозрачених нанотуба и нанотуба 
озрачених ОПО ласером BSWCNT (a) и CSWCNT (б). Спектри су снимљени 






померања максимума у RBM региону ка нижим таласним бројевима без 
раздвајања компонената G-траке12. 
Заједничка карактеристика свих RBM региона раманских спектара 
озрачених BSWCNT је одсуство металне BSWCNT (28,1) која има пречник 2,25 
nm и полупроводне BSWCNT (15,2) са пречником од 1,25 nm. Максимум који 
потиче од полупроводне BSWCNT на 150,2 cm-1 се помера ка нижим таласним 
бројевима код узорака SB430 и SB700, а ка вишим таласним бројевима код 
узорака SB500, SB600 и SB800. Максимум који одговара металној BSWCNT 
(12,0) који се у спектру нетретираних нанотуба налази на 263,8 cm-1 се померио ка 
нижим таласним бројевима код узорака SB430, SB600 и SB700, а код узорка 
SB800 ка вишим. Узорак SB700 има максимум на 109,2 cm-1 у полупроводној 
области који одговара (22,12) нанотуби.  
На основу густине електронских стања (DOS)13 нискохирална 
полупроводна BSWCNT (15,2) апсорбује зрачење таласне дужине 426 и 503 nm. У 
спектрима узорака SB430 и SB500, на месту где се максимум ове нанотубе јавио у 
спектру неозрачених BSWCNT није уочен сигнал, док је сигнал ниског 
интензитета на том месту примећен код узорака SB600, SB700 и SB800, благо 
померен ка вишим таласним бројевима. Ова нанотуба је комплетно уклоњена код 
узорака SB430 и SB500, док је фотооксидована у узорцима SB600, SB700 и SB800.  
Анализом померања маскимума у RBM региону раманских спектара може 
се закључити да се метална BSWCNT (12,0) издвојила из снопа код узорака 
озрачених на 430, 600 и 700 nm, али је очувала електронски тип, док се приликом 
озрачивања на 800 nm BSWCNT (12,0) фотооксидовала. Полупроводна BSWCNT 
са пречником од 1,66 nm се издвојила из снопа приликом озрачивања са 430 и 700 
nm, док се фотооксидовала у узорцима SB500, SB600 и SB800. 
У RBM делу спектра неозрачених CSWCNT се може идентификовати 
једино полупроводна (16,8) нанотуба. Она се јавља и у свим спектрима озрачених 
нанотуба изузев код узорка SC800. Како се повећава таласна дужина ОПО ласера, 
тим је фотооксидација нанотубе (16,8) већа, што се манифестује већим померањем 





(12,0) доминирају спектром узорка SC430. Код овог узорка се такође може 
детектовати слаб сигнал од полупроводне (16,5) нанотубе. У RBM спектру узорка 
SC500 не могу се уочити сигнали који потичу од металних нанотуба. 
Полупроводна нанотуба (13,6) се јавља само код узорка SC500. Анализа спектара 
узорака SC600 и SC800 указује на фотооксидацију металних нанотуба (12,0) и 
(11,2), чији су се RBM максимуми такође померили ка вишим таласним 
бројевима. На основу RBM анализе се види да су ефекти зрачења ОПО ласером на 
BSWCNT и CSWCNT различити. Металне BSWCNT могу бити уклоњене, 
претворене у полупроводне, изоловане из снопа или фотооксидоване. Са друге 
стране, као одговор полупроводних BSWCNT на зрачење ОПО ласера се јавља 
изоловање из снопа или фотооксидација. Фотооксидација се истиче као главни 
ефекат зрачења ОПО ласера на металне и полупроводне CSWCNT14,15.  
G-трака у раманским спектрима једнослојних угљеничних нанотуба се 
састоји од више компонената које се јављају као последица ограничења 
фононског вектора дуж обима нанотубе и ефеката нарушавања симетрије 
проузрокованим закривљењем нанотуба16. G+ и G--компонента G-траке се састоји 
од по три максимума различитих симетрија. Два најинтензивнија максимума на 
око 1593 и 1567 cm-1 потичу од фонона са А и Е1 симетријом, док су максимуми 
мањих интензитета који се јављају на око 1526 и 1606 cm-1 повезани са Е2 
симетријом фонона. Ови фонони са симетријама А, Е1 и Е2 се могу разликовати на 
основу њиховог понашања у поларизационо осетљивим раманским анализама. 
Анализа G-траке раманских спектара угљеничних нанотуба подразумева њену 
деконволуцију са одговарајућим бројем лоренцијанских функција, као и 
асиметричном BWF функцијом. Компоненте полупроводних нанотуба имају 





. Деконволуција G-траке код металних нанотуба подразумева једну 
лоренцијанску функцију са положајем максимума на 1582 cm-1 која потиче од 
вибрација угљеникових атома у тангенцијалном правцу и BWF функцију чији се 
максимум може наћи између 1520 и 1560 cm-1. Резултати деконволуције G-траке 
као и однос ID/IG за испитиване нанотубе су дати у табели 7.2. Првих пет колона 
представљају положаје максимума лоренцијанских и BWF функција заједно са 





количину дефеката у зидовима нанотуба и присуство аморфног угљеника. 
Деконволуција свих G-трака је извршена са две, три, четири или пет 
лоренцијанских функција, као и BWF функцијом све док није постигнуто 
задовољавајуће поклапање са оригиналном кривом.  
Табела 7.2: Анализа G-траке и ID/IG однос за BSWCNT и CSWCNT снимљене 
помоћу 532 nm раманског ласераi 
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i
 ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 





G-трака код узорка SB430 има само две лоренцијанске компоненте: једну 
полупроводну на 1570,8 cm-1 и једну металну на 1578,8 cm-1 чије полуширине 
имају вредност око 15 cm-1. Осим тога, полуширина BWF компоненте је 13,7 cm-1. 
Вредност ID/IG је код овог узорка 2,3 пута мања него код неозрачених BSWCNT. 
Све ово указује на добру изолованост како полупроводних тако и металних 
нанотуба у узорку SB430.  
Узорак SB500 нема компоненту на 1592 cm-1, али је код њега однос ID/IG 
1,6 пута већи него код неозраченог узорка. Ово указује на парцијалну оксидацију 
нискохиралних полупроводних BSWCNT која резултује настанком аморфног 
угљеника. Узорци SB600, SB700 и SB800 имају све компоненте G-траке као и 
неозрачени узорак, али им је однос ID/IG скоро два пута већи. Како није дошло до 
истовременог померања D-траке ка вишим и G-траке ка нижим таласним 
бројевима, ово није последица фотооксидације BSWCNT. Полуширина BWF 
компоненте код узорака SB600, SB700 и SB800 лежи у опсегу од 40 до 56 cm-1. 
Код ових узорака је дошло до парцијалне оксидације металних BSWCNT 
пропраћене настанком дефективних угљеничних нечистоћа.  
Са друге стране, CSWCNT имају све компоненте G-траке. Ипак, дејство 
ОПО ласера на ове нанотубе је у већој мери изражено него код BSWCNT. Код 
узорака SC500, SC700 и SC800 неколико компонената имају полуширине испод 
15 cm
-1, што је добар показатељ изолованости нанотуба. Код узорка SC700 
полуширине чак четири компоненте имaју вредност мању од 15 cm-1. Однос ID/IG 
код овог узорка је најмањи, у поређењу са осталим озраченим CSWCNT и 
BSWCNT узорцима. На основу тога се може закључити да узорак SC700 има 
најмању количину дефеката и аморфног угљеника.  
На слици 7.6 дата је структура G-траке узорка SB430. Раманске 
компоненте металних BSWCNT су упоредиве са раманским компонентама 
нискохиралних полупроводних BSWCNT. Полуширина за BWF и две 
лоренцијанске компоненте износи 13,7, 15,6 и 16,6 cm-1, респективно. Добијене 






Слика 7.6: Деконволуисана G-трака узорка SB430. Спектар је снимљен помоћу 
532 nm раманског ласера. Зелена и црвена линија представљају лоренцијанске, а 
плава BWF компоненту. 
Структура G-траке узорка SC430 је дата на слици 7.7. Сама G-трака, али и 
њене компоненте су много шире него што је случај код SB430. За разлику од 
узорка SB430 код кога доминирају компоненте полупроводних нанотуба, код 
SС430 су доминантне компоненте металних нанотуба. Анализа G-тракa указује да 
је одговор металних и полупроводних CSWCNT на зрачење ОПО ласера на 430 
nm потпуно другачије него код BSWCNT.  
На основу Катауриног дијаграма, зрачење из видљиве области на таласним 
дужинама од 430, 500, 600, 700 и 800 nm ће резонантно ексцитовати 5, 2, 2, 5 и 0 
металних и 10, 3, 5, 2 и 0 полупроводних нанотуба, респективно. Самим тим, 
зрачење таласне дужине 430 nm интерагује са 15 типова угљеничних нанотуба. Са 
друге стране, ниједан тип нанотуба не ступа у интеракцију са зрачењем таласне 
дужине 800 nm. Под претпоставком да само металне нанотубе интерагују са 
фотонима из видљиве области услед великог броја високопокретљивих електрона, 
ефекти зрачења у раманским спектрима узорака S430 и S700 би требало да су 
исти. Међутим, постоји велика разлика у раманским спектрима узорака озрачених 





BSWCNT и CSWCNT такође интензивно апсорбују ласерско зрачење, при чему се 
загревају и долази до њихове оксидације.  
 
Слика 7.7: Деконволуисана G-трака узорка SС430. Спектар је снимљен помоћу 
532 nm раманског ласера. G-трака је много шира него код BSWCNT и има више 
компонената. 
7.2.2. Анализа раманских спектара узорака озрачених ОПО ласером 
снимљених ексцитационим ласером таласне дужине 780 nm 
На слици 7.8 су дати RBM региони раманских спектара неозрачених и 
озрачених BSWCNT и CSWCNT снимљених помоћу диодног ласера на 780 nm. У 
сагласности са Катауриним дијаграмом максимуми који потичу од металних и 
полупроводних нанотуба су позиционирани у црвеним и сивим областима, 
рспективно.  
RBМ регионие раманских спектара BSWCNT узорака карактерише 
присуство металних (14,8) и (16,4) нанотуба, као и полупроводне (12,1) нанотубе. 
Максимум који потиче од металне (14,8) нанотубе се померио ка нижим таласним 
бројевима код узорака SB430, SB600 и SB800, док се код узорака SB500 и SB700 
померио ка вишим таласним бројевима. Максимум од металне нанотубе (16,4) је 
код свих узорака померен ка вишим таласним бројевима. За разлику од наведених 





позицију након озрачивања, изузев код узорка SB430 код кога не може бити 
детектован.  
На основу густине електронских стања (DOS) нискохирала полупроводна 
нанотуба (12,1) апсорбује зрачење  таласне  дужине  430,  506,  512 и  776 nm.  Код  
 
 
Слика 7.8: RBM регион раманских спектара неозрачених нанотуба и нанотуба 
озрачених ОПО ласером BSWCNT (a) и CSWCNT (б). Спектри су снимљени 





узорка SB430 на месту максимума дате нанотубе се не може детектовати никакав 
сигнал који би био у сагласности са Катауриним дијаграмом. Метална нанотуба 
(14,8) апсорбује зрачење таласних дужина 428 и 593 nm што резултира смањењем 
интензитета максимума код узорака SB430 и SB600 у поређењу са осталим 
узорцима. Метална BSWCNT (16,4) апсорбује зрачење чија таласна дужина од 427 
nm је довољно блиска одабраним таласним дужинама ОПО ласера. Међутим, нека 
значајнија промена у RBM регионима није примећена. У RBM регионима 
раманских спектара CSWCNT, нанотуба (16,4) се јавља само у узорку SB800, док 
је полупроводна нанотуба (12,1) изолована из снопа код узорака S430 и SB500, 
што се може закључити на основу померања њеног максимума ка нижим 
таласним бројевима. Ефекти зрачења ОПО ласером на BSWCNT и CSWCNT који 
се уочавају на раманским спектрима снимљеним помоћу 780 nm ласера су 
занемарљиви. Уочава се тек одређени ниво фотооксидације или изоловања из 
снопа. У поређењу са спектрима добијеним помоћу 532 nm ласера, промене 
позиције максимума су веома мале.  
У табели 7.3 су дати резултати деконволуције G-траке и однос ID/IG за 
неозрачене и озрачене узорке BSWCNT и CSWCNT. Из датих података се види да 
се узорак SB800 у већој мери разликује од осталих узорака. Две вредности за 
полуширину маскимума се налазе испод 15 cm-1, док је трећа вредност 15,1 cm-1. 
Вредност ID/IG је 3,7 пута мања него код неозрачених BSWCNT. Сви остали 
узорци имају ID/IG вредност скоро идентичну као неозрачени узорак BSWCNT. Са 
друге стране код CSWCNT, највеће промене су се одиграле код узорка SC500. Два 
максимума код овог узорка имају полуширину мању од 15 cm-1 што је показатељ 
изоловања нанотуба. Односи ID/IG за све озрачене узорке су готово идентични као 
ID/IG однос неозраченог узорка.  
На сликама 7.9 и 7.10 су дате структуре G-трака озрачених BSWCNT и 
CSWCNT на 430 nm заједно са компонентама. G-траком BSWCNT доминира 
компонента металних нанотуба на 1580 cm-1, док код CSWCNT доминира 
компонента полупроводних нанотуба на 1592 cm-1. Из анализе G-траке се може 





озрачивање ОПО ласером другачије него одговор BSWCNT. Ефекти ласерског 
зрачења на нанотубе које су резонантне са 780 nm раманским ласером су мали. 
Табела 7.3: Анализа G-траке и ID/IG однос за BSWCNT и  CSWCNT  снимљене 
помоћу 780 nm раманског ласераii 
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SB700           ν 
                   Δν 
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СSР              ν 
                   Δν 
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ii
 ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






Слика 7.9: G-трака узорка SB430 са припадајућим компонентама. Спектар је 
снимљен помоћу 780 nm раманског ласера. 
 
Слика 7.10: G-трака озраченог узорка SС430 са припадајућим компонентама. 
Спектар је снимљен помоћу 780 nm раманског ласера. 
7.2.3. Анализа раманских спектара узорака подвргнутих динамичкој 
оксидацији 
Танки слојеви једнослојних угљеничних нанотуба су изложени 
температури од 450°С у трајању од 60, 75 и 90 секунди. Рамански спектри тих 
узорака су снимани коришћењем ласера на 532 nm, а резултати тих снимања су 





даљем тексту су узорци обележени као SB60, SB75 и SB90 за BSWCNT и SC60, 




У раманском спектру узорка SB60 запажа се најмањи број сигнала у RBМ 
области. Код датог узорка се може запазити само једна полупроводна (16,8) и 
једна метална нанотуба (11,2). У узорку SB75 се могу идентификовати још 
неколико полупроводних и металних нанотуба. Положај који одговара поменутим 
нанотубама (16,8) и (11,2) код узорка SB75 је померен ка вишим таласним 
Слика 7.11: RBM регион раманских спектара BSWCNT одгреваних на 450°С у 
трајању од 60, 75 и 90 s. Спектри су снимљени помоћу 532 nm (а) и 780 nm (б) 






бројевима, што указује на њихову оксидацију. У спектру узорка SB90 се може 
уочити и максимум који одговара металној нанотуби великог пречника (23,10). 
Код овог узорка се RBМ максимум који одговара нанотуби (10,4) померио ка 
вишим   таласним   бројевима,   што  је  показатељ  оксидације,  док  се  максимум 
нанотубе (12,0) померио ка нижим вредностима таласних бројева што указује на 
делимично издвајање из снопа. Продужетак трајања одгревања танких слојева 
BSWCNT на ваздуху и на температури од 450°С резултује у потпуном губитку 
слоја.  
Рамански спектри истих узорака су снимљени и коришћењем ласера на 780 
nm и RBМ региони датих спектара су дати на слици 7.11б. У тим спектрима се 
могу идентификовати само две нанотубе: метална (14,8) и полупроводна (12,1). 
Док је максимум који потиче од полупроводне нанотубе (12,1) задржао своју 
позицију код сва три узорка, максимум од металне нанотубе (14,8) се померио ка 
вишим таласним бројевима, што је показатељ оксидације металне нанотубе. 
На слици 7.12 је представљена анализа G-траке узорака SB60 (а), SB75 (б) 
и SB90 (в) снимљених помоћу 532 nm раманског ласера. Код узорка SB60 се могу 
уочити само две слабе компоненте које одговарају полупроводним нанотубама са 
положајем маскимума на 1552,02 и 1612,26 cm-1 и једна интензивна компонента 
на 1567,88 cm-1. Са друге стране, компонента која одговара металним нанотубама 
на 1582 cm-1 је веома интензивна. За разлику од узорка SB60, узорак SB90 има 
више компонената различитих интензитета. Компонента која одговара 
полупроводним нанотубама на 1591,57 cm-1 је код овог узорка најинтензивнија, 
док је компонента која одговара металним нанотубама на 1582 cm-1 у значајној 
мери мања. У табели 7.4 су дате вредности деконволуције G-траке и односи ID/IG 
неодгреваних и одгреваних BSWCNT и СSWCNT узорака.  
Анализа G-траке узорака BSWCNT у спектрима снимљеним помоћу 
раманског ласера на 780 nm је такође дата на слици 7.12 (г), д) и е)). Код узорка 
SB60 доминира компонента која одговара полупроводним нанотубама. 
Компонента која одговара металним нанотубама на 1582,8 cm-1 се повећава са 
продужењем трајања одгревања, док се компоненте које одговарају 





податке деконволуције G-траке раманских спектара снимљених ласером на 780 
nm као и ID/IG однос. 
 
Слика 7.12: G-трака раманских спектара BSWCNT узорака одгреваних на 450°С у 
временским интервалима од 60, 75 и 90 s са одговарајућим компонентама. 





Из свега наведеног се види да динамичка оксидација утиче махом на тање 
BSWCNT које веома лако бивају оксидоване на ваздуху15. За разлику од њих, 
BSWCNT већих пречника показују резистентност на термалну оксидацију.  
Динамичка оксидација је довела до смањења ID/IG односа до 0,11 код 
узорка SB90. Ово се може објаснити брзом оксидацијом аморфног угљеника 
током одгревања што утиче на значајно смањење интензитета D-траке.  
 
Слика 7.13: RBМ регион раманских спектара СSWCNT одгреваних на 450°С 
снимљених помоћу раманског ласера на 532 nm (а) и 780 nm (б). Спектри су 





У RBМ региону раманског спектра узорка SC60 снимљеног помоћу ласера 
на 532 nm (слика 7.13а) се могу уочити две полупроводне нанотубе (16,8) и (13,6) 
и три металне (12,3), (11,2) и (12,0). Код узорка SC90 се у RBМ региону јављају 
само максимуми од нанотуба (16,8) и (12,0). Метална нанотуба (12,0) је веома 
оксидована током одгревања, што се манифестује великим померајем њеног 
максимума ка вишим таласним бројевима.  
Код узорка SC60, у G-траци, доминира компонента која одговара металним 
нанотубама (слика 7.14а). Одгревање нанотуба за последицу има смањење 
компонената металних уз истовремено повећање компонената полупроводних 
нанотуба G-траке. Детаљни подаци деконволуције и ID/IG односи су дати у табели 
7.4.  
Табела 7.4: Анализа G-траке и ID/IG однос за нетретиране и динамички одгреване 
BSWCNT и  CSWCNT снимљене помоћу 532 nm раманског ласераiii 
 1553 1569 1592 1607 1580 BWF ID/IG 
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                  Δν 
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iii ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






Код раманских спектара узорака CSWCNT снимљених помоћу ласера на 
780 nm (слика 7.13б), у RBМ региону узорка SC60 се може идентификовати већи 
број максимума који, на основу Катауриног дијаграма, потичу од нанотуба (14,8), 
(11,4), и (12,1). Сви ови максимуми остају очувани након третмана одгревања без 
већих промена. Код узорка SC90 се могу уочити и максимуми металне (16,4) и 
полупроводне (11,3) нанотубе који се у код SC60 и SC75 не јављају.  
Анализа G-траке потврђује резултате добијене анализом сигнала из RBМ 
области. Наиме, код G-траке не долази до већих промена компонената ни 
полупроводних ни металних нанотуба. Резултати деконволуције и ID/IG односи су 
дати у табели 7.5.  
Табела 7.5: Анализа G-траке и ID/IG однос за нетретиране и динамички одгреване 
BSWCNT и CSWCNT снимљене помоћу 780 nm раманског ласераiv 
 1553 1569 1592 1607 1580 BWF ID/IG 
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iv ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






Слика 7.14: G-трака раманских спектара CSWCNT узорака одгреваних на 450°С у 
временским интервалима од 60, 75 и 90 s са одговарајућим компонентама. 





Код свих узорака CSWCNT се запажају мале полуширине компонената 
полупроводних нанотуба које се јављају на 1566 cm-1 и oко 1589 cm-1, и металних 
нанотуба око 1582 cm-1, са вредностима мањим или око 15 cm-1. Односи ID/IG су у 
просеку 50% мањи него дати однос код неодгреваних СSWCNT. Са друге стране, 
одгревани узорци BSWCNT немају ниједну компоненту G-траке која има 
полуширину мању од 15 cm-1. Односи ID/IG код одгреваних BSWCNT  узорака су 
мањи него код неодгреваног, а најмању вредност има код узорка SB75. На основу 
полуширине компонената G-трака се може закључити да је издвајање из снопова, 
оксидација и уклањање аморфног угљеника у већој мери заступљено код 
СSWCNT него код BSWCNT15. 
7.2.4. Анализа раманских спектара узорака подвргнутих изотермалној 
оксидацији 
Изотермална оксидација је спроведена на температури од 300°С у трајању 
од 1, 5 и 24 h. Након завршеног изотермалног одгревања снимљени су рамански 
спектри BSWCNT и СSWCNT уз употребу раманског ласера на 532 nm. Дати 
узорци су обележени у складу са врстом нанотуба и трајањем одгревања као SB1, 
SB5 и SB24 за BSWCNT одгреване у трајању од 1, 5 и 24 h, респективно и SC1, 
SC5 и SC24 за CSWCNT одгреване у трајању од 1, 5 и 24 h, респективно. На слици 
7.15 су дати RBM региони раманских спектара изотермално одгреваних узорака 
BSWCNT.  
SB1 узорак има веома мало уочљивих RBM максимума. Могуће је 
идентификовати само једну полупроводну (22,3) нанотубу, чији се максимум губи 
након изотермалног третмана. Што се анализе G-траке тиче, код свих узорака је 
доминантна компонента металних нанотуба. Вредности ID/IG су два пута веће него 
код неодгреваних узорака. G-траке одгреваних узорака са припадајућим 
компонентама су дате на слици 7.16, а детаљни подаци деконволуције у табели 
7.6. 
За разлику од спектара добијених помоћу раманског ласера на 532 nm, 
спектри снимљени помоћу ласера на 780 nm су унеколико богатији RBM 





нанотубе (20,2) и полупроводне (11,3), док је узорак SB5 богатији за још један 
RBM максимум који потиче од полупроводне нанотубе (12,1). Одговарајући 
максимуми не показују значајније промене позиције са повећањем временског 
интервала изотермалног одгревања.  
Слично спектрима снимљеним на 532 nm, и G-траке у спектрима 
снимљеним на 780 nm имају доминантне компоненте металних нанотуба. G-траке 
одгреваних узорака са припадајућим компонентама су дате на слици 7.16г), д) и 
ђ), а детаљни подаци деконволуције у табели 7.7.  
 
Слика 7.15: RBM спектри изотермално одгреваних BSWCNT на 300°С у трајању 
од 1, 5 и 24 h. Спектри су снимљени помоћу 532 nm (а) и 780 nm (б) раманског 






Слика 7.16: G-траке раманских спектара изотермално одгреваних ВSWCNT са 






Изотермално одгревање нема великог утицаја на BSWCNT. Једини ефекат 
који се може запазити код ове врсте нанотуба је повећање количине аморфног 
угљеника што за последицу има повећање интензитета D-траке15. 
Табела 7.6: Анализа G-траке и ID/IG однос за нетретиране и изотермално одгреване 
BSWCNT и  CSWCNT  снимљене помоћу 532 nm раманског ласераv 
 1553 1569 1592 1607 1580 BWF ID/IG 
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За разлику од BSWCNT, СSWCNT у RBМ делу раманског спектра 
снимљеног на 532 nm имају већи број максимума (слика 7.17а). Док се у спектру 
узорка SC1 могу идентификовати максимуми једне полупроводне (16,8) и две 
металне нанотубе (9,6) и (12,0), продужење трајања одгревања условљава појаву 
додатних RBМ максимума. Максимум металне нанотубе (9,6) ишчезава код 
узорака SC5 и SC24, док се јављају максимуми полупроводних нанотуба (15,11) 
код SC5 и SC24 и (17,3) и (13,6) код SC24. Код узорка SC24 максимум који 
                                                   
v ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






одговара полупроводној нанотуби (16,8) није уочљив. G-траке одгреваних 
СSWCNT имају компоненте и металних и полупроводних нанотуба приближно 
истих интензитета. ID/IG односи одгреваних СSWCNT су до два пута мањи него 
код неодгреваних узорака. G-траке одгреваних узорака са припадајућим 
компонентама су дате на слици 7.18(а), б) и в)), а детаљни подаци деконволуције у 
табели 7.6.  
 
 
Слика 7.17: RBM спектри изотермално одгреваних СSWCNT на 300°С у 
трајању од 1, 5 и 24 h. Спектри су снимљени помоћу 532 nm (а) и 780 nm (б) 






Вредност мању од 15 cm-1 имају полуширине компонената G-траке за 
изотермално одгреване CSWCNT које одговарају полупроводним нанотубама и 
налазе се на 1566 cm-1 и 1587 cm-1. Ово указује на добру изолованост 
полупроводних CSWCNT изазвану изотермалним одгревањем. ID/IG однос код 
CSWCNT упућује на смањење количине аморфног угљеника код изотермално 
одгреваних узорака ових нанотуба. Са друге стране, BSWCNT показују супротно 
понашање. Изотермално одгревани узорци ових нанотуба имају ID/IG однос већи 
него неодгревани узорак, а ниједна компонента G-траке нема задовољавајућу 
полуширину која би указивала на изоловање појединих нанотуба из снопова. 
У RBМ делу спектра узорка SC1 снимљеног раманским ласером на 780 nm 
(слика 7.17б) могу се уочити максимуми металне (14,8) и полупроводне нанотубе 
(11,3). Са продужетком трајања одгревања интензитет максимума металне 
нанотубе (14,8) опада, док се истовремено јављају сигнали нанотуба (15,6) код 
SC5 и SC24 и (16,4) SC5 такође у области металних нанотуба. Полупроводна 
нанотуба (11,3) показује резистентност на одгревање. У спектру узорка SC5 се 
јавља и сигнал полупроводне нанотубе (12,1). Анализа G-траке показује смањење 
компоненте металних нанотуба са продужењем времена одгревања. G-траке 
одгреваних узорака са припадајућим компонентама су дате на слици 7.18(г), д) и 
ђ)), а детаљни подаци деконволуције у табели 7.7.  
Изотермална оксидација у значајној мери умањује број дефеката код 
СSWCNT и условљава изоловање из снопа полупроводних нанотуба. BSWCNT и 
СSWCNT показују различито понашање приликом изотермалног одгревања. 
Дефекти код узорака нанотуба потичу од две компоненте: неколико слојева 
аморфног угљеника на површини заосталих металних честица и структурни 
дефекти на зидовима нанотуба. Нискотемпературни третман утиче искључиво на 
аморфни угљеник будући да анелација структурних дефеката на зидовима 
нанотуба захтева инертну атмосферу и веома високе температуре. Раманска 
анализа указује да BSWCNT и СSWCNT резонантно ексцитоване са 430 и 700 nm 
преносе енергију на аморфни угљеник и долази до његове оксидације. Као 
резултат овога се јавља декомпозиција аморфног угљеника и неких 





мери прекривене аморфним угљеником него остале нанотубе што условљава 
овакво њихово понашање. 
 Динамичка оксидација је процес приликом кога долази до уклањања 
аморфног угљеника код обе врсте нанотуба, BSWCNT и СSWCNT15. Изотермално 
одгревање утиче на метални катализатор коришћен приликом синтезе СSWCNT 
што условљава различито понашање BSWCNT и СSWCNT. 
Табела 7.7: Анализа G-траке и ID/IG однос за нетретиране и изотермално одгреване 
BSWCNT и  CSWCNT снимљене помоћу 780 nm раманског ласераvi 
 1553 1569 1592 1607 1580 BWF ID/IG 
 SВР            ν 
                  Δν 















SB1            ν 
                Δν 















SB5            ν 
                Δν 















SB24          ν  
                Δν                                  















SCР             ν 
                  Δν 















SC1              ν 
                  Δν 















SC5              ν 
                  Δν 















SC24            ν 
                  Δν 















                                                   
vi ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 







Слика 7.18: G-трака раманских спектара изотермално одгреваних СSWCNT са 







7.2.5. Анализа раманских спектара узорака подвргнутих озрачивању 
микроталасима 
Микроталасима су озрачивани само узорци нанотуба добијених од 
Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd. (CSWCNT). Експеримент је спроведен тако да 
се нанотубе озраче при две снаге реактора, 25 и 250 W, у различитим временским 
интервалима и да се изврши in situ мерење промене температуре узорка као и 
карактеризација узорака раманском спектроскопијом и микроскопијом атомских 
сила. 
In situ мерења температуре показују да не долази до загревања узорка под 
дејством микроталаса при снази од 25 W. Супротно томе, при снази од 250 W 
долази до повећања температуре узорка од приближно 4°C по минуту. Узорак 
озрачиван на 250 W у трајању од 300 s је на крају озрачивања достигао 
температуру од 49°C. Ефекат дејства микроталаса на једнослојне угљеничне 
нанотубе у виду повећања температуре је раније објављен у научној литератури18. 
Остале забележене ефекте попут емисије светлости и издвајања гасова није било 
могуће запазити услед специфичне конструкције самог реактора.  
На слици 7.19 је дат RBМ регион раманских спектара неозраченог и 
узорака озрачених микроталасима снаге 25 W (а) и 250 W (б) снимљених 
раманским ласером на 532 nm. Спектри су означени у складу са снагом 
микроталаса и временом озрачивања. Карактеристика свих ових раманских 
спектара је присуство веома израженог шума што отежава идентификацију 
појединих нанотуба и праћење померања RBM максимума.  
У RBМ делу спектра неозрачених нанотуба доминирају максимуми на 
161,59, 176,84, 266,64 и 279,65 cm-1, али се могу уочити и остали који имају мање 
интензитете. На основу Катауриног дијаграма максимум на 161,59 cm-1 потиче од 
полупроводне (16,8) нанотубе, максимум на 176,84 cm-1 од (13,6) нанотубе која је 
такође полупроводна, док максимуми на 266,64 и 279,65 cm-1 потичу од металних 
(11,2) и (12,0) нанотуба, респективно. У раманским спектрима озрачених нанотуба 
максимуми који одговарају нанотубама (11,2) и (13,6) нису уочљиви. Максимум 





снаге 25 W померио ка вишим таласним бројевима код узорка озраченог 30s за  
5,94 cm
-1, а код узорка озраченог 60s за 13,09 cm-1. У спектрима узорака озрачених 
180s и 300s максимум ове нанотубе се услед шума не може детектовати.  
 
Слика 7.19: RBM регион раманских спектара неозрачених CSWCNT и CSWCNT 
узорака озрачених микроталасима снаге 25 W (а) и 250 W (б). Спектри су 






 Максимум за металну (12,0) нанотубу се помера ка вишим таласним 
бројевима код узорака озрачених 60s и 300s, док се исти максимум помера ка 
нижим таласним бројевима код узорка озрачених 30s и 180s. У спектру узорка 
озраченог 60s се може уочити и максимум полупроводне нанотубе (13,6) која се у 
осталим спектрима не јавља. 
Заједничка карактеристика свих спектара узорака озрачених при 250 W су 
ужи максимуми који потичу од (16,8) и (12,0) нанотуба. Максимум који одговара 
(16,8) нанотуби се помера ка вишим таласним бројевима код узорака озрачених 
30s, 60s и 300s, док се код узорка озраченог 180s помера ка нижим таласним 
бројевима. Максимум који потиче од (12,0) нанотубе се помера ка нижим 
таласним бројевима код свих узорака, изузев код узорка озраченог 30s, где није 
уочљив. Сви максимуми који се померају ка нижим таласним бројевима имају 
полуширину у опсегу између 3,72 и 9,76 cm-1, док је она код максимума који се 
померају ка вишим таласним бројевима између 12,17 и 18,11 cm-1. Могуће је 
извршити деконволуцију RBМ максимума са лоренцијанским функцијама које 
имају полуширину између 4 и 10 cm-1 19, тако да се може закључити да максимуми 
који се померају ка нижим таласним бројевима потичу од изолованих нанотуба. 
Будући да се конзистентност померања RBM максимума ка вишим или нижим 
таласним бројевима са продужетком трајања озрачивања може запазити само за 
металну (12,0) нанотубу, из наведених података се може закучити да 
микроталасно зрачење снаге 250 W доводи до изоловања нанотуба мањег 
пречника. Присуство RBM максимума металне нанотубе у озраченим спектрима 
води закључку да микроталасно зрачење снага 25 и 250 W не доводи до 
селективне деструкције металних нанотуба20. 
Резултати деконволуције G-траке раманских спектара озрачених CSWCNT  
и ID/IG однос су дати у табели 7.8. Из дате табеле се може уочити одсуство 
лоренцијанског максимума на 1553 cm-1 код свих узорака озрачених 
микроталасима снаге 25 W. Метална компонента на 1580 cm-1 није присутна 
једино код узорка 25W 30s, који иначе има само две компоненте у G-траци. Код 
свих узорака је присутна BWF компонента, те се на основу овога може закључити 





металних нанотуба, што је у сагласности са закључком изведеним на основу 
анализе RBM раманских спектара.   
Табела 7.8: Анализа G-траке и ID/IG однос за неозрачене и CSWCNT озрачене 
микроталасима при различитим снагама реактора и временима озрачивања 
снимљене помоћу 532 nm раманског ласераvii 
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RBM регион у раманским спектрима ових узорака снимљених помоћу 
ласера таласне дужине 780 nm има знатно више максимума (слика 7.20).  
За разлику од спектара снимљених ласером на 532 nm, ови спектри немају 
изражен фон, те је сама идентификација нанотуба лакша. На основу Катауриног 
дијаграма, спектри снимљени ласером на 780 nm су подељени у три области - две 
полупроводне и једну средишњу металну област. 
                                                   
vii ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






Слика 7.20: RBM регион неозраченог и узорака третираних микроталасима снаге 
25 W (а) и 250 W (б). Спектри су снимљени помоћу раманског ласера на 780 nm и 
поређани вертикално ради прегледности. 
У полупроводним областима у спектру нетретираног узорка се уочава 
максимум нанотубе (12,1) која се јавља на 266,21 cm-1, док се у металној области 
уочава максимум наноубе (16,4) на 168,75 cm-1.  
Спектре озрачених нанотуба при снази од 25 W карактерише постепено 
смањивање интензитета максимума који потиче од нанотубе (16,4) са 





показује благо померање ка вишим таласним бројевима, достижући вредност 
померања од 4,31 cm-1 код узорака озрачених у трајању од 60s и 300s. Код узорка 
озраченог 180s се максимум од ове нанотубе види тек као благи нагиб на 
максимуму (14,8) нанотубе, који је у односу на нетретирани узорак такође 
померен ка вишим таласним бројевима. За разлику од њега, максимум металне 
нанотубе (14,8) повећава свој интензитет са продужетком трајања озрачивања. 
Иако у спектру неозрачених нанотуба није уочљив, може се запазити 
конзистентност његовог померања ка нижим таласним бројевима које достиже 
вредност од 1,68 cm-1 код узорака озрачених 180s и 300s. Са друге стране, 
полупроводна нанотуба (12,1) се јавља интензивним, јасно уочљивим 
максимумом који показује тек незнатно померање ка нижим таласним бројевима 
са продужетком трајања озрачивања.  
Код узорака озрачених при снази од 250 W ситуација је готово идентична. 
Максимум металне нанотубе (16,4) такође губи на интензитету и у спектру узорка 
озраченог 300s се не може уочити, док максимум (14,8) нанотубе добија на 
интензитету и помера се ка нижим таласним бројевима. Максимум од 
полупроводне (12,1) нанотубе је и у овим спектрима интензиван, али за разлику 
од спектара нанотуба озрачених при 25W показује нешто веће померање ка 




На основу изнетог се може закључити да микроталасно зрачење изазива 
деструкцију металне (16,4) нанотубе, што се манифестује у смањењу њеног RBM 
максимума и његовом померању ка вишим таласним бројевима. Супротно овоме, 
микроталаси условљавају изоловање (14,8) и (12,1) нанотуба, што је за нанотубу 
(12,1) озрачену при снази реактора од 250 W евидентније. Иако се на основу RBM 
региона раманских спектара снимљених на 780 nm може закључити да долази до 
успешне деструкције једне металне нанотубе, до потпуне деструкције свих 
металних нанотуба под дејством микроталаса снаге 25 и 250 W не долази. Доказ 
томе је присуство максимума металне (14,8) нанотубе у RBM региону, као и 
карактеристична асиметричност G-траке условљена присуством металних 





на сликама 7.21 (за снагу реактора од 25 W) и 7.22 (за снагу реактора од 250 W), а 
резултати деконволуције и ID/IG однос у табели 7.9. 
 
Слика 7.21: G-траке раманских спектара CSWCNT озрачених микроталасима 
снаге 25 W снимљених помоћу 780 nm раманског ласера. 
Рамански спектри свих узорака CSWCNT озрачених при снази реактора од 
25 W имају интензивну компоненту на око 1583 cm-1 која потиче од металних 
нанотуба. Узорци озрачени 180s и 300s немају компоненту полупроводних 
нанотуба на 1569 cm-1. Осим тога, сви узорци имају мањи ID/IG однос него 
неозрачени узорак.  
Попут узорака озрачених при снази реактора од 25 W,  и код узорака 
озрачених при снази од 250W најинтензивнија компонента G-траке је компонента 
металних нанотуба на око 1583 cm-1. Њихова полуширина се креће у опсегу од 





присутна код узорака озрачених 60s и 300s. ID/IG однос свих узорака је мањи од 
неозраченог узорка, а најмању вредност има код узорка озраченог 300s.  
Табела 7.9: Анализа G-траке и ID/IG однос за неозрачене и CSWCNT озрачене 
микроталасима при различитим снагама реактора и временима озрачивања 
снимљене помоћу 780 nm раманског ласераviii 
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На основу анализе G-трака озрачених узорака може се извести закључак да 
под дејством микроталаса за испитане временске интервале не долази до 
деструкције металних нанотуба.  
 
                                                   
viii ν-позиција максимума (cm-1) 
Δν-полуширина максимума (cm-1) 






Слика 7.22: G-траке раманских спектара CSWCNT озрачених микроталасима 
снаге 250 W снимљених помоћу 780 nm раманског ласера. 
7.3. Микроскопија атомских сила 
На основу микроскопије атомских сила се успешно може видети издвајање 
појединачних нанотуба из снопова и смањење просечног пречника снопа након 
њихове интеракције са електромагнетним зрачењем. 
Код узорака озрачених ОПО ласером раманска анализа је показала највећи 
степен издвајања нанотуба из снопова у случају узорка SВ430. Како би се дати 
резултати потврдили и на основу AFM анализе, BSWCNT су депоноване на 
лискун и озрачиване ОПО ласером таласне дужине 430 nm са различитим бројем 
пулсева. Како би се пратила промена у пречнику одабраног снопа нанотуба, сноп 






Слика 7.23: AFM слика снопа BSWCNT депонованог на TGX01 калибрационој 
решетки: неозрачени узорак (а), узорак озрачен ОПО ласером таласне дужине 430 
nm са 3 пулса (б), 6 пулсева (в) и 12 пулсева (г). 
Просечни пречник тањег дела снопа пре озрачивања ласером је био 69 nm 
(слика 7.23а). Након озрачивања са 3 пулса пречник датог дела снопа се смањио 
на 56 nm (слика 7.23б), док је након озрачивања са 6 и 12 пулсева имао вредност 
49,5 и 35,5 nm, респективно (слика 7.23в и 7.23г). Добијени резултати показују 
смањење просечног пречника снопа након озрачивања са 12 пулсева за скоро 
50%. Даље повећање броја пулсева на 24 доводи до незнатног смањења пречника 
снопа. 
Структура датог снопа нанотуба је таква да се полупроводне нанотубе на 
његовој површини под дејством ОПО ласера могу лако уклонити што доводи до 





нанотубама, могуће је да дође до експлозије снопа услед брзог настанка 
угљеничних оксида. Такав пример је дат на слици 7.24 на којој су представљена 
два снопа нанотуба озрачена ласером таласне дужине 430 nm са 62 пулса. 
 
Слика 7.24: AFM приказ два BSWCNT снопа озрачена ОПО ласером таласне 
дужине 430 nm са 62 пулса заједно са њиховим профилима. 
На слици се види издвајање појединачних нанотуба из снопа (слика 7.24а). 
На основу површинске анализе утврђено је да су пречници тих изолованих 
нанотуба 1,32; 1,95; 2,73 nm, респективно. Са друге стране, пречници изолованих 
нанотуба на слици 7.24б су нешто већи и имају вредност 5,39 и 5,9 nm, 
респективно. Међутим, само неколико снопова је показало овакво понашање, те 
оно није општа карактеристика за све снопове у узорку. 
Раманска анализа је показала да под дејством ОПО ласера таласне дужине 
700 nm и изотермалног одгревања у трајању од 24 h долази до изоловања 
појединачних нанотуба у већој мери у случају CSWCNT. На слици 7.25а је дат 
AFМ приказ неозрачених CSWCNT.  
Средњи пречник снопа нанотуба је 34 nm. Профил датог снопа је дат на 
слици 7.25г. На слици 7.25б је дат АFМ приказ узорка SC700. Кратак сноп малог 





7.25д. Ови тањи снопови су такође подељени на два мања који су међусобно 
раздвојени 1-2 nm. Код узорка SC24 (слика 7.25в и одговарајући профил на слици 
 
Слика 7.25: АFМ приказ неозрачене нанотубе (а), нанотубе озрачене ласером на 
700 nm (б) и изотермално оксидоване CSWCNT (в) заједно са њиховим 
профилима (г), д) и ђ), респективно. 
7.25ђ) уочава се само неколико подељених снопова, иако полуширине 
припадајућих раманских максимума имају мале вредности што указује на добру 
раздвојеност. Раманска анализа је такође показала да под дејством микроталаса 
долази до издвајања нанотуба из снопова. На слици 7.26а је дат сноп неозрачене 






Слика 7.26: АFМ слика неозрачене (а) и нанотубе озрачене микроталасима при 
250 W у трајању од 300 s (б) заједно са њиховим профилима. 
Просечни пречник датог снопа је 40 nm. На слици 7.26б се види да са 
једног краја нанотубе која је подвргнута зрачењу микроталаса снаге 250 W у 
трајању од 300 s долази до издвајања неколико мањих снопова, где је просечни 
пречник једног од њих 17 nm.  
На основу свих представљених AFM слика се може закључити да 
електромагнетно зрачење из видљиве, инфрацрвене и микроталасне области у 
већој или мањој мери доводи до изоловања појединачних нанотуба из снопова и 
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У оквиру ове докторске дисертације детаљно је испитан утицај 
електромагнетног зрачења из видљиве, инфрацрвене и микроталасне области на 
танке слојеве једнослојних угљеничних нанотуба депонованих вакуумском 
филтрацијом. У склопу дисертације су коришћене нанотубе два произвођача, 
Bucky Corporation, Houston, USA (BSWCNT) и Chengdu Organic Chemicals Co. 
Ltd., Chinese Academy of Sciences (CSWCNT). Обе врсте нанотуба су добијене 
поступком хемијске депозиције из парне фазе, али се разликују по катализатору 
коришћеном за време синтезе. Третирани узорци су окарактерисани раманском 
спектроскопијом уз помоћ три ексцитациона ласера: 532, 633 и 780 nm, UV-Vis 
спектроскопијом и микроскопијом атомских сила.  
Дубина продирања раманског ласерског зрачења у узорак угљеничних 
нанотуба је израчуната помоћу индекса преламања и моларног апсорпционог 
коефицијента добијених елипсометријски. Утврђено је да она расте са повећањем 
таласне дужине ексцитационог ласера. Међутим, на присуство сигнала који 
потичу од подлоге у раманским спектрима утиче и сама дебљина танког слоја, те 
се сигнали подлоге јављају у случају када је дубина продирања ласерског снопа 
већа од дебљине слоја. Утврђено је да услед присуства различитих катализатора 
под дејством ласерског зрачења долази до различитог степена загревања две врсте 
нанотуба. Присуство гвожђа код BSWCNT, које има нижу вредност топлотне 
проводљивости од кобалта, условљава већу акумулацију топлоте и самим тим 
веће повећање температуре изазвано раманским ласером код BSWCNT него код 
СSWCNT. 
Дејство електромагнетног зрачења из видљиве области је испитано тако 
што је један сет узорака озрачен ОПО ласером таласних дужина 430, 500, 600, 700 
и 800 nm. Дејство ових ласера на BSWCNT и СSWCNT су различити. Док металне 
BSWCNT могу бити уклоњене, претворене у полупроводне, изоловане из снопа 





изоловање из снопа или фотооксидација. Код металних СSWCNT се као 
последица озрачивања ОПО ласером јавља фотооксидација.  
Електромагнетно зрачење из инфрацрвене области је испитано тако што је 
један сет узорака подвргнут брзом термалном одгревању до 450°С у трајању од 
60, 75 и 90 s, а други изотерманој оксидацији на 300°С у трајању од 1, 5 и 24 h. 
Одгревање до 450°С утиче углавном на BSWCNT мањег пречника које лако 
бивају оксидоване, док BSWCNT већих пречника показују резистентност на 
одгревање. Раманска анализа је показала смањење интензитета D-траке 
одгреваних узорака, што је индикација оксидације и уклањања аморфног 
угљеника. Са друге стране, код СSWCNT је издвајање из снопова, оксидација и 
уклањање аморфног угљеника израженије него код BSWCNT. Супротно 
одгревању до 450°С, изотермално одгревање нема већих утицаја на BSWCNT 
изузев повећања количине аморфног угљеника што се манифестује повећањем 
интензитета D-траке. Код СSWCNT изотермална оксидација изазива умањење 
броја дефеката и изоловање из снопа полупроводних нанотуба. На основу изнетог 
може се закључити да BSWCNT и СSWCNT различито реагују на изотермално 
одгревање. Могуће објашњење за ово понашање је различит утицај изотермалног 
одгревања на метални катализатор присутан у узорцима нанотуба. 
Микроталасном зрачењу су подвргнути само узорци СSWCNT. Они су 
озрачени при две снаге реактора, 25 и 250 W, у трајању од 30, 60, 180 и 300 s за 
сваку снагу реактора. Приликом озрачивања микроталасима снаге 250 W дошло је 
до повећања температуре узорака за просечних 4°С по минуту, што није био 
случај при снази реактора од 25 W. На основу раманских спектара се може 
закључити да микроталасно зрачење изазива издвајање из снопа нанотуба мањег 
пречника. Иако се у спектрима са прогресом озрачивања губи RBM максимум 
једне металне нанотубе што може да указује на њену деструкцију, потпуна 
деструкција свих металних нанотуба није уочена. 
AFM мерења су поткрепила закључке изведене на основу раманске анализе 
о изоловању појединих нанотуба под дејством електромагнетног зрачења. На 
AFM сликама угљеничних нанотуба озрачених ласером, термално одгреваних и 





нанотуба. Утврђено је да је дато смањење пречника у случају BSWCNT озрачених 
ласером таласне дужине 430 nm након 12 пулсева износило 33,5 nm, односно 
скоро 50% првобитног пречника снопа. На структуру танких слојева CSWCNT 
највећи утицај је имало ласерско зрачење таласне дужине 700 nm и термално 
одгревање на 300°С у трајању од 1 h, док микроталасно зрачење такође доводи до 
смањења просечног пречника снопа CSWCNT, што је најизраженије код узорка 
изложеног микроталасном зрачењу снаге 250 W у трајању од 300 s. 
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